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Le Centre Europe´en pour la Recherche Nucle´aire (CERN) a e´te´ cre´e´ en 1954
avec pour mission, l’e´tude de la structure ultime de la matie`re. Pour atteindre
les objectifs scientifiques associe´s a` cette mission, les inge´nieurs et techniciens du
CERN conc¸oivent et construisent des dispositifs expe´rimentaux qui sont mis a` la
disposition de la communaute´ des physiciens des hautes e´nergies. Le Large Hadron
Collider (LHC) en cours de construction est le dernier grand projet expe´rimental
de l’institution. C’est une machine complexe qui utilise des aimants supraconduc-
teurs fontionnant a` des tempe´ratures cryoge´niques extreˆmes. Les e´quipements re-
froidis a` tre`s basse tempe´rature constituent une masse froide qui doit eˆtre supporte´e
me´caniquement et relie´e a` d’autres e´le´ments de structure fonctionnant a` tempe´rature
ambiante. La conception de ces pie`ces de liaison est donc d’une importance capitale
car elles doivent supporter le poids des e´quipements sans de´formation excessive et
sans endommagement tout en minimisant le flux de chaleur entrant dans la zone
refroidie. En effet, une de´formation excessive du support entrainerait un de´calage
des aimants et par conse´quent, une modification de la trajectoire des particules. Par
ailleurs, les entre´es de chaleur dans la masse froide lie´es a` une conductivite´ thermique
e´leve´e des supports augmenteraient la quantite´ d’he´lium a` fournir pour maintenir la
masse froide a` sa tempe´rature de fonctionnement.
En raison de leur faible conductivite´ thermique et de leur rigidite´ spe´cifique
e´leve´e, les mate´riaux composites a` matrice organique constituent une alternative
se´duisante aux mate´riaux me´talliques tels que le titane pour la fabrication de ces
structures. A` premie`re vue, la conception de ces pie`ces de liaison obe´it donc aux
me´thodologies habituelles relatives a` l’utilisation des mate´riaux composites : choix
des constituants, architecture, proportion et orientation des renforts en vue de sa-
tisfaire les performances requises. Toutefois, l’utilisation des mate´riaux composites
a` tre`s basses tempe´ratures pre´sente certaines particularite´s dont la plus importante
en thermique est le me´canisme des phonons a` l’interface entre les fibres et la ma-
trice. Ce me´canisme lie´ a` la propagation de la chaleur dans un mate´riau he´te´roge`ne
a` tre`s basse tempe´rature induit une re´sistance thermique additionnelle qui doit eˆtre
prise en compte dans l’e´tude de ces structures [29]. Dans ces conditions, la mise en
place de mode`les d’estimation du comportement thermome´canique d’e´le´ments de
structures composites en environnement cryoge´nique extreˆme est d’une grande im-
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portance car elle ouvre la voie a` la mise en place d’une me´thodologie rationnelle de
conception de ces produits. C’est cette proble´matique qui a fait l’objet de ma the`se
de doctorat finance´e par le CERN avec le Laboratoire de Me´canique et Inge´nieries
(LaMI) de Clermont-Ferrand pour laboratoire universitaire d’accueil.
L’utilisation des mate´riaux composites a` matrice organique pour la re´alisation
de pie`ces de liaison entre masses froide et chaude n’est pas une proble´matique
spe´cifique aux acce´le´rateurs de la physique des hautes e´nergies. On la retrouve plus
ge´ne´ralement dans les applications mettant en œuvre la supraconductivite´, dans
la suspension ou la manutention des re´servoirs de liquides cryoge´niques et surtout
dans l’industrie spatiale. A` titre d’illustration, le satellite Infrared Space Observatory
(ISO) posse`de quatre instruments refroidis a` 2 K. Ne pouvant eˆtre re´approvisionne´,
sa dure´e de vie est limite´e par les re´serves en he´lium liquide de son re´servoir de
capacite´ 2300 litres et donc en partie, par la conductivite´ thermique du support de
ce re´servoir [6]. Concernant l’exploitation des machines du CERN, elle est assure´e
par un approvisionnement continu d’he´lium liquide. Toutefois, le couˆt de production
du froid, qui repre´sente de´ja` une part conside´rable du budget d’exploitation, peut
devenir prohibitif en cas d’une conception inapproprie´e des pie`ces de liaisons.
On distingue deux cate´gories de pie`ces de liaison en mate´riaux composites : les
pie`ces de type “attache” et celles de type tubulaire. Les pie`ces de type “attache” sont
des composites unidirectionnels a` e´lancement e´leve´ afin de rallonger le chemin de
fuite thermique entre les masses froide et chaude. Elles travaillent essentiellement en
traction et sont utilise´es par groupe de six ou huit dans les e´quipements de re´sonance
magne´tique nucle´aire, pour la suspension de re´servoirs ou de masses froides en tech-
nologie spatiale. Les pie`ces de liaison tubulaires travaillent en compression. Elles
sont constitue´es d’un cylindre unique ou de plusieurs cylindres fonctionnant en pa-
ralle`le ou en se´rie. Un exemple de support a` deux cylindres concentriques utilise´ en
technologie spatiale et fonctionnant en paralle`le est le “Passive Orbital Disconnect
Strut” (PODS) : au lancement du satellite, le cylindre exte´rieur de grande conduc-
tivite´ thermique et de re´sistance me´canique importante supporte des efforts de tre`s
forte intensite´. En orbite, ce cylindre est retire´ et le second de faible conductivite´
thermique assure la liaison entre les masses froide et chaude [57]. Pour augmenter les
performances des supports tubulaires, des e´crans thermiques sont souvent installe´s
sur le chemin de fuite thermique. Ces innovations technologiques sont ne´es du savoir-
faire des inge´nieurs comme cela est souvent le cas dans de nombreux secteurs d’ac-
tivite´ et sont toujours valide´es par des essais complexes et couˆteux. Toutefois, cette
approche utilise´e par le CERN et ses sous-traitants ne permet pas une compre´hension
des me´canismes responsables des comportements macroscopiques observe´s et est a`
renouveler a` chaque nouvelle application. Pire, l’optimalite´ des solutions ne peut
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eˆtre ve´rifie´e. Pour ces raisons, le CERN a lance´ un programme de travail visant a`
mettre en place un outil d’aide a` la conception des pie`ces de liaison en mate´riaux
composites dans les conditions re´elles de fonctionnement et base´ sur des mode`les
efficaces d’estimation des proprie´te´s des mate´riaux.
L’objectif principal de ma the`se est d’e´tudier le comportement thermome´canique
de pie`ces de liaison entre masses froide et chaude dans des applications cryoge´niques
pour une estimation fiable des caracte´ristiques thermiques et thermoe´lastiques de
ces e´le´ments. L’e´tude sera de type multi-e´chelle afin de prendre en compte au niveau
des constituants, les me´canismes responsables des comportements macroscopiques
observe´s et plus particulie`rement, le me´canisme des phonons. L’approche sera a` la
fois analytique, nume´rique et expe´rimentale. Le support des dipoˆles magne´tiques du
LHC fournira un exemple d’application a` cette e´tude.
Ce me´moire qui fait le bilan de mes travaux est subdivise´ en trois grandes par-
ties pre´ce´de´es d’un chapitre de description des supports et de pre´sentation de la
me´thodologie ge´ne´rale d’e´tude.
La premie`re partie traite du comportement thermique et se compose des cha-
pitres 2,3 et 4. Le chapitre 2 est un e´tat de l’art sur la conductivite´ thermique des
mate´riaux et sur le me´canisme des phonons a` l’interface entre les fibres et la matrice.
On y e´tablit les expressions de la re´sistance thermique d’interface qui sera prise en
compte au chapitre 3 consacre´ au de´veloppement the´orique, base´ sur la me´thode
d’homoge´ne´isation pe´riodique, de l’e´quation de la chaleur applique´e a` un composite
unidirectionnel. Au terme de ce de´veloppement, deux formulations variationnelles
sont obtenues. La premie`re, correspond a` l’e´quation de la chaleur microscopique tan-
dis que la seconde correspond a` l’e´quation de la chaleur homoge´ne´ise´e. La premie`re
formulation est ensuite programme´e et re´solue par la me´thode des e´lements finis.
Les coefficients homoge´ne´ise´s sont ensuite de´termine´s puis compare´s a` des re´sultats
d’expe´riences trouve´s dans la litte´rature. Ces coefficients homoge´ne´ise´s sont utilise´s
au chapitre 4 pour la de´termination des conductivite´s thermiques e´quivalentes d’un
composite tresse´, mate´riau utilise´ pour la fabrication des pieds supports des dipoˆles
du LHC. Les re´sultats obtenus sont alors compare´s a` des mesures effectue´es a` tre`s
basse tempe´rature dans le but de valider l’approche multi-e´chelle.
La deuxie`me partie du me´moire traite du comportement me´canique selon un
sche´ma analogue a` la partie thermique. Le chapitre 6 fait un e´tat de l’art sur le
comportement thermoe´lastique des mate´riaux et sur les me´thodes d’estimation du
comportement thermoe´lastique e´quivalent d’un composite unidirectionnel. Le cha-
pitre 7 est consacre´ a` l’estimation du comportement thermoe´lastique e´quivalent
d’un composite unidirectionnel en utilisant la meˆme me´thode d’homoge´ne´isation
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pe´riodique que celle de´veloppe´e dans la partie thermique. Les de´formations ther-
miques et les modules d’e´lasticite´ e´quivalents obtenus sont alors utilise´s dans une
me´thode d’homoge´ne´isation afin d’estimer le comportement thermoe´lastique d’un
composite tresse´. Cette e´tude fait l’objet du chapitre 8.
La troisie`me partie du rapport est relative a` l’application. Le chapitre 10 simule
les comportements thermique et thermoe´lastique du support du LHC sous compres-
sion puis sous chargement re´el.
Le travail s’ache`ve par une conclusion ge´ne´rale et des perspectives de poursuite
de recherche.
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Chapitre 1
Pre´sentation des supports du LHC
et me´thodologie d’e´tude
Cre´e´ en 1954, le CERN a e´te´ l’une des premie`res entreprises collectives eu-
rope´ennes apre`s la seconde guerre mondiale. Il est maintenant conside´re´ comme
un exemple brillant de collaboration a` l’e´chelle internationale. L’organisation, dont
la convention constitutive avait e´te´ signe´e a` l’origine par 12 pays, compte a` pre´sent
20 e´tats membres.
Le CERN emploie environ 2600 personnes, couvrant un large e´ventail de compe´-
tences et de me´tiers : physiciens, inge´nieurs, techniciens, secre´taires, ouvriers qua-
lifie´s, administrateurs. Son personnel conc¸oit et construit des dispositifs expe´rimen-
taux pour la physique de haute e´nergie et met en œuvre des expe´riences scientifiques
complexes. Environ 7000 scientifiques, soit plus de la moitie´ de l’effectif mondial des
physiciens des particules, utilisent les installations du CERN. Ils repre´sentent 500
universite´s et plus de 80 nationalite´s.
Le CERN a pour mission d’e´tudier la structure ultime de la matie`re en recre´ant
les conditions qui pre´valaient dans l’univers juste apre`s le Big-Bang. Il utilise quelques-
unes des machines les plus grandes et les plus complexes jamais conc¸ues pour e´tudier
la microstructure de la matie`re. En provoquant des collisions entre les infimes parti-
cules de matie`re (Hadrons), les physiciens de´meˆlent les lois qui re´gissent la nature.
1.1 Le projet LHC
Suite au succe`s du LEP (Le grand collisionneur d’Electrons-Positrons) situe´ au
CERN mais maintenant de´mantele´, l’ensemble de la communaute´ des physiciens des
hautes e´nergies a juge´ ne´cessaire d’e´tudier la matie`re de manie`re encore plus pre´cise
a` l’aide d’un acce´le´rateur encore plus performant : le LHC. Sa mise en marche est
pre´vue pour 2007.
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Le LHC est un acce´le´rateur collisionneur de hadrons a` tre`s haute e´nergie situe´
dans un tunnel de 27 km de circonfe´rence (figure 1.1) utilisant au maximum l’infra-
structure existante du CERN.
Fig. 1.1 – Vue ae´rienne du trace´ du LHC [1].
Cet acce´le´rateur circulaire est constitue´, entre autres, de cavite´s acce´le´ratrices,
d’aimants dipolaires qui ont pour but de courber le faisceau afin qu’il puisse garder
une trajectoire circulaire et d’aimants quadripolaires focalisant/de´focalisant le fais-
ceau. De plus, ces aimants sont supraconducteurs ce qui permet a` chaque faisceau de
protons d’atteindre une e´nergie de 7 TeV apre`s quoi des de´tections et des mesures
d’interactions sont effectue´es au moyen de de´tecteurs ge´ants (Atlas, Alice, CMS et
LHC-B). Ces de´tecteurs ont e´te´ installe´s aux quatre points de croisement des deux
faisceaux (figure 1.2).
Fig. 1.2 – Disposition des de´tecteurs [1].
1232 dipoˆles sont ne´cessaires pour couvrir 65% de l’anneau, cre´ant ainsi un champ
magne´tique de plus de 8 T . Chacun des aimants a une longueur magne´tique de 14, 3
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m et est constitue´ de deux lignes faisceaux permettant de faire circuler les parti-
cules en sens oppose´s. Ce dipoˆle est conc¸u avec deux ouvertures identiques autour
desquelles sont dispose´es deux bobines supraconductrices de 56 mm de diame`tre
inte´rieur. Elles sont maintenues par des colliers en acier inoxydable qui forment un
carcan continu sur toute leur longueur. Les colliers sont eux-meˆmes enserre´s dans
une culasse magne´tique. L’ensemble est comprime´ dans un cylindre d’acier. Cet en-
semble (bobines, colliers, culasse, cylindre) est appele´ la masse froide et est refroidi
a` 1, 9 K. Il est monte´ dans un cryostat d’un diame`tre exte´rieur de 914 mm, muni de
diffe´rents e´crans thermiques et permettant la re´alisation d’un vide d’isolation (figure
1.3).
Fig. 1.3 – Coupe transverse d’un dipoˆle du LHC [1].
Chaque masse froide est soutenue par trois supports en composite. Par conse´quent,
ces supports sont soumis a` des contraintes thermiques et me´caniques tre`s impor-
tantes. La pre´sentation de ces supports fait l’objet du paragraphe 1.2.
1.2 Description des pieds supports et performances
requises
Les supports utilise´s sont de type colonne (figure 1.4) en fibre de verre et re´sine
e´poxyde (GFRE : Glass Fibre Reinforced Epoxy). Ils sont fabrique´s chez EADS
CASA ESPACIO par la me´thode de Resin Transfer Moulding (RTM). Cette me´thode
consiste a` injecter de la re´sine sous pression dans un moule dans lequel est place´
pre´alablement le renfort tresse´ (figure 1.5). Ce renfort est constitue´ de quatre chaus-
settes imbrique´es les unes dans les autres. Chaque chaussette est un tissu tri-axial
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Fig. 1.4 – Supports des dipoˆles [61].
Fig. 1.5 – Mise en place du renfort dans
le moule [61].
tresse´ d’orientation 0˚ ,±45˚ avec deux fois plus de fibre a` 0˚ qu’a` 45˚ . Les parties
infe´rieure et supe´rieure du pied sont constitue´es de l’empilement pre´ce´dent et de
sept plis supple´mentaires d’un tissu biaxial. La figure 1.6 repre´sente de manie`re
sche´matique l’empilement des diffe´rents plis dans une vue en coupe du support. Une
Fig. 1.6 – Se´quence d’empilement des plis dans le support.
fois la re´sine injecte´e le composite ainsi forme´ posse`de un taux de fibre volumique
d’environ 50%.
Chaque support doit eˆtre capable de maintenir avec pre´cision approximativement
un tiers de la masse froide, soit 10 tonnes avec une incertitude de position verticale
de 1, 3 mm. En effet, un le´ger de´calage du pied engendrerait une modification du
rayon de courbure des aimants, ce qui modifierait la trajectoire des particules.
De plus, il doit eˆtre le plus isolant possible de manie`re a` e´viter les entre´es de
chaleur par conduction au niveau de la masse froide ce qui augmenterait conside´ra-
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blement la quantite´ d’he´lium II servant a` la refroidir. Pour limiter cette conduction,
deux e´crans thermiques ont e´te´ place´s au contact du support permettant d’absorber
au maximum le flux de chaleur provenant de l’enceinte a` vide (vacuum vessel, figure
1.3) qui est a` 293K. L’e´cran le plus proche de la masse froide est relie´ a` la ligne C’
qui est a` une tempe´rature comprise entre 5 et 10K, tandis que l’e´cran le plus proche
de l’enceinte a` vide est relie´ a` la ligne E qui est a` une tempe´rature comprise entre
50 et 65K. Les dimensions du support et des e´crans thermiques sont repre´sente´es
sur la figure 1.7.
(a)
(b)
Fig. 1.7 – Photo (a) et sche´ma (b) du support avec son environnement direct.
En re´sume´, chaque support doit eˆtre capable de supporter des contraintes de
compression importantes tout en limitant le transfert de chaleur par conduction
le long de celui-ci. Ces performances requises influencent fortement le choix des
mate´riaux qui fait l’objet du paragraphe suivant.
1.3 Choix des mate´riaux
De nombreux mate´riaux composites de faibles conductivite´s thermiques ont e´te´
teste´s au CERN durant plusieurs anne´es [46]. Pour les structures tubulaires de paroi
fine et d’un diame`tre donne´, il est possible d’utiliser un indice de performance de´fini
par le rapport de la conductivite´ thermique sur le module d’Young. La figure 1.8
compare les indices obtenus, dans la plage de tempe´rature comprise entre 4 et 300K,
pour les mate´riaux candidats les plus performants : ULTEM 2300 (Re´sine Polyethe-
rimide renforce´e par de courtes fibres de verre), G-10 (Re´sine e´poxyde renforce´e par
de longues fibres de verre) et acier inoxydable.
Bien que l’acier inoxydable posse`de les meilleures performances a` tre`s basse tem-
pe´rature, sa haute conductivite´ thermique au dessus de 20K limite son application
aux supports. L’ULTEM 2300 posse`de une tre`s faible conductivite´ thermique dans
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Fig. 1.8 – Rapport de la conductivite´ thermique sur le module d’Young en fonction
de la tempe´rature [46].
toute la gamme de tempe´rature mais il est pe´nalise´ par une tre`s faible rigidite´.
Quand il est compare´ au G-10, qui a une rigidite´ deux fois supe´rieure, le rapport est
du meˆme ordre de grandeur quelle que soit la tempe´rature.
Il est aussi possible d’utiliser un autre indice de performance I de´fini par le
rapport entre la re´sistance a` la compression spe´cifique σ et la conductivite´ thermique
moyenne λ (I = σ
ρλ
). Cet indice doit eˆtre le plus e´leve´ possible. Les valeurs typiques
de I sont donne´es par Horiuchi et al. [34] pour des me´taux et des composites a`
matrice polyme`re dans une gamme de tempe´rature comprise entre 4, 2 K et 77 K.
Il apparaˆıt que pour les mate´riaux composites, cet indice est plusieurs fois supe´rieur
a` celui des mate´riaux me´talliques.
Par conse´quent, l’utilisation d’un composite a` base de re´sine e´poxyde renforce´e
par de longues fibres de verre a e´te´ retenue pour la fabrication des supports per-
mettant ainsi de diminuer le couˆt du refroidissement. Pour ame´liorer le maintien
me´canique et pour e´viter le de´laminage, un renfort de type tissu constitue´ de me`ches
(fibres longues paralle`les) a e´te´ utilise´.
Le choix des mate´riaux, du renfort et de la ge´ome´trie du support e´tant effectue´s,
l’objectif a` pre´sent est de pre´senter le mode`le permettant d’estimer le comportement
thermome´canique du support. Cette pre´sentation fait l’objet du paragraphe suivant.
1.4 Me´thode multi-e´chelle d’e´tude
Le comportement thermome´canique des supports de´pend fortement de celui des
fibres, de la re´sine et de l’interface fibre/matrice. La prise en compte de phe´nome`nes
se produisant au niveau de cette interface exige une description a` l’e´chelle des consti-
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tuants. Cependant, un calcul complet de la structure exige une puissance de calcul
e´norme qui de´passe la capacite´ des ordinateurs actuels. En introduisant une me´thode
d’homoge´ne´isation multi-e´chelle, il est possible de de´coupler l’e´tude du comporte-
ment sur les e´chelles ge´ome´triques associe´es :
– au support (figure 1.9 (a)) ;
– au composite tresse´ (figure 1.9 (b)) ;
– a` la microstructure des me`ches (figure 1.9 (c)) ;
– a` la cellule repre´sentative des me`ches (figure 1.9 (d)).
Fig. 1.9 – Sche´ma de la me´thode multi-e´chelle : (a) support, (b) composite tresse´,
(c) microstructure d’une me`che et (d) cellule pe´riodique.
Le passage de l’e´chelle (d) a` l’e´chelle (c) est effectue´ en utilisant une me´thode
d’homoge´ne´isation pe´riodique [59], tandis que le passage de l’e´chelle (c) a` l’e´chelle
(b) est effectue´ en utilisant une me´thode d’homoge´ne´isation base´e sur le the´ore`me
e´nerge´tique de Hill [12]. Ces deux e´tapes sont de´veloppe´es dans la partie thermique
(I) d’une part et dans la partie me´canique (II) d’autre part. Le passage de l’e´chelle
(b) a` l’e´chelle (a) est analyse´ dans le chapitre 10 en conside´rant le composite tresse´
(b) comme un mate´riau homoge`ne e´quivalent.
1.5 Conclusion
Le contexte de l’e´tude a e´te´ pre´sente´ en de´crivant le LHC et plus particulie`rement
ses supports en composite. Ils ont e´te´ choisis en re´sine e´poxyde renforce´e par un tissu
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triaxial pour sa grande rigidite´ et sa faible conductivite´ thermique par rapport aux
mate´riaux me´talliques. Ne´anmoins, le support est-il optimise´ pour les sollicitations
thermome´caniques requises ? Dans le but de trouver des e´le´ments de re´ponse, une
e´tude thermome´canique du composite tresse´ utilise´ dans la fabrication des supports
est ne´cessaire. Elle se pre´sente sous la forme d’une analyse multi-e´chelle applique´e
en thermique dans la partie qui suit.
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Etat de l’art
2.1 Introduction
Les performances thermiques requises pour les pieds supports des dipoˆles du
LHC ne´cessitent une e´tude approfondie du comportement thermique des mate´riaux
composites en fonction de la tempe´rature. Cette e´tude passe par la connaissance du
comportement thermique des fibres et de la matrice. De nombreux travaux ont e´te´
re´alise´s dans cette optique [15][27][29][49][53][73]. Ils mettent en e´vidence la forte
influence de la tempe´rature sur la conductivite´ thermique. Ce comportement non
line´aire est lie´ au changement de me´canisme du transfert de la chaleur dans les so-
lides. Le paragraphe 2.2 a pour objectif de pre´senter les diffe´rents me´canismes de
conduction de la chaleur dans les solides et dans les mate´riaux composites unidi-
rectionnels. Une description plus approfondie porte sur les deux types de mate´riau
amorphe : la fibre de verre E et la re´sine e´poxyde. Une fois assemble´s, ces deux
constituants forment un composite. Dans le cas du composite unidirectionnel, les
me´thodes classiques permettant de de´terminer la conductivite´ thermique e´quivalente
sont pre´sente´es et compare´es avec des re´sultats expe´rimentaux trouve´s dans la
litte´rature [54]. Le paragraphe 2.3 est consacre´ a` l’e´tude du transfert thermique
entre deux solides a` tre`s basse tempe´rature. Deux principaux mode`les y sont de´crits
de manie`re a` pouvoir les appliquer au cas du composite unidirectionnel a` fibre de
verre E et re´sine e´poxyde.
2.2 Conduction thermique dans les solides et dans
les composites unidirectionnels
D’un point de vue thermodynamique, la conduction de la chaleur est de´finie
comme un transfert d’e´nergie au sein d’un syste`me sans transport macroscopique
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de matie`re. Lors de ce transfert thermique, qui est le seul possible dans un solide,
la chaleur se propage continuellement, sauf lorsque toutes les parties de celui-ci se
trouvent a` la meˆme tempe´rature. A l’e´chelle mole´culaire, la conduction thermique
est repre´sente´e par deux types de me´canisme pre´ponde´rants : le me´canisme de type
e´lectronique et le me´canisme de type vibratoire. Une pre´sentation de´taille´e de ces
me´canismes figure dans l’ouvrage de Gerl et al. [26] sur lequel s’appuie la bre`ve
description qui suit.
2.2.1 Me´canisme de type e´lectronique
Ce me´canisme est pre´dominant dans les me´taux purs a` toutes les tempe´ratures.
Il peut eˆtre de´crit a` partir du mode`le cine´tique des gaz parfaits. En effet, suite a` une
augmentation de la tempe´rature, les e´lectrons libres gagnent de l’e´nergie cine´tique
ce qui leur permet d’entrer en collision avec le re´seau atomique dans une zone plus
froide. La relation associe´e a` ce me´canisme permettant de calculer la conductivite´
e´lectronique λe s’e´crit sous la forme :
λe =
1
3
Cevele (2.1)
ou` Ce est la chaleur spe´cifique e´lectronique, ve et le sont respectivement la vitesse
et le libre parcours moyen des e´lectrons. Le libre parcours moyen correspond a` la
distance que parcourt un e´lectron entre deux collisions successives. Il est a` noter
aussi que contrairement au mode`le classique des gaz parfaits, seule une partie des
e´lectrons contribue a` la chaleur spe´cifique. Par ailleurs les collisions intermole´culaires
qui re´gissent le libre parcours moyen sont du type e´lectron-imperfection a` basse
tempe´rature ou` les imperfections peuvent eˆtre des porosite´s, des inclusions et des
lacunes.
2.2.2 Me´canisme de type vibratoire
Ce me´canisme est pre´dominant dans les isolants e´lectriques et est duˆ a` la vibra-
tion permanente des atomes autour de leur position d’e´quilibre. Suite a` une aug-
mentation de tempe´rature, ces atomes acquie`rent une certaine e´nergie thermique qui
conduit a` un accroissement de l’amplitude des vibrations dont la fre´quence de´pend
du module d’e´lasticite´ et de la masse volumique du solide. Cette vibration est trans-
mise aux atomes voisins par les forces interatomiques, cre´ant ainsi une onde e´lastique
quantifiable appele´e phonon. Ces phonons obe´issent a` la relation de Bose-Einstein :
N(ω) =
1
e
h¯ω
kBT − 1
(2.2)
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ou` N(ω) est le nombre moyen de phonons stocke´s dans le mode de pulsation ω a`
la tempe´rature T , h¯ω est l’e´nergie de l’onde e´lastique, h¯ est la constante de Planck
divise´e par 2π et kB la constante de Boltzmann.
Plus la tempe´rature est e´leve´e et plus le nombre de phonons est grand, par
conse´quent, le transfert thermique s’effectue principalement de la re´gion chaude vers
la re´gion froide. Il est alors possible, tout comme dans le cas du me´canisme de type
e´lectronique, d’utiliser la relation cine´tique suivante pour de´terminer la conductivite´
thermique λph de re´seau :
λph =
1
3
CDvphlph (2.3)
ou` CD est la chaleur spe´cifique de re´seau, vph et lph sont respectivement la vitesse
de groupe (e´quivalent a` la vitesse du son dans le solide) et le libre parcours moyen
des phonons.
Selon la the´orie de Debye, la chaleur spe´cifique des mate´riaux commence a` varier
sensiblement au-dessous d’une tempe´rature caracte´ristique θD, appele´e tempe´rature
de Debye (figure 2.1 (a)). Il est a` noter que cette tempe´rature n’est donne´e en ge´ne´ral
que pour des e´le´ments de la classification pe´riodique. Ne´anmoins, dans le cas de la
fibre de verre, on peut supposer que sa tempe´rature de Debye est proche de celle de
la silice car c’est l’e´le´ment majoritaire de ce mate´riau, soit environ 625 K.
Lorsque la tempe´rature du solide est tre`s infe´rieure a` θD et supe´rieure a` 1K,
la chaleur spe´cifique est proportionnelle a` T 3. Tandis que si la tempe´rature est
supe´rieure a` θD alors la chaleur spe´cifique est constante et e´gale a` 3R, R e´tant la
constante universelle des gaz.
Le libre parcours moyen des phonons est aussi influence´ par la tempe´rature (fi-
gure 2.1 (b)). En effet, pour des tempe´ratures proches de la tempe´rature θD, la` ou` la
longueur d’onde des phonons est faible, le libre parcours moyen de´pend principale-
ment de l’interaction phonons-phonons et de l’interaction phonons-impurete´s. C’est
dans cette gamme de tempe´rature que le libre parcours moyen est le plus faible.
Ensuite lorsque la tempe´rature diminue, le libre parcours moyen est proportionnel
a` 1
T
. Au dessous de 2 K, le libre parcours ne de´pend plus alors que des interactions
phonons-bords de l’e´chantillon. Cette dernie`re interaction est lie´e a` l’augmentation
de la longueur d’onde des phonons qui peut atteindre quelques millime`tres.
La vitesse de groupe des phonons de´pend essentiellement de la nature du so-
lide. En effet, dans le cas de la fibre de verre, elle est suppose´e inde´pendante de la
tempe´rature car le module d’e´lasticite´ est quasiment inde´pendant de la tempe´rature
(cf paragraphe 6.2). Par contre, dans le cas de la re´sine e´poxyde, elle augmente avec
la diminution de tempe´rature du fait de l’augmentation du module d’e´lasticite´.
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(a) (b)
Fig. 2.1 – Evolution de la chaleur spe´cifique de Debye (a) et du libre parcours moyen
des phonons (b) avec la tempe´rature.
2.2.3 Conductivite´ thermique dans les mate´riaux amorphes
Le me´canisme de type vibratoire dans le re´seau est pre´ponde´rant dans les mate´-
riaux amorphes et en particulier dans la fibre de verre et la re´sine e´poxyde. En effet,
e´tant de nature isolante e´lectriquement, ils posse`dent tre`s peu d’e´lectrons libres. De
plus, les atomes constituant les mate´riaux amorphes ont des positions d’e´quilibre
dans le solide et par conse´quent peuvent vibrer autour de ces positions. Il est a`
noter qu’il existe un autre me´canisme dans ces mate´riaux lorsque la tempe´rature est
infe´rieure a` 1K. En effet, ces mate´riaux ayant une structure mole´culaire de´sordonne´e,
un atome ou un groupe d’atome peut avoir deux positions d’e´quilibre repre´sente´es
par deux minima asyme´triques de l’e´nergie potentielle ou un double puits de poten-
tiel. Le me´canisme permettant a` un atome ou un groupe d’atomes de transiter entre
ces deux positions d’e´quilibre est appele´ l’effet tunnel [35].
En 1981, Kelham et Rosenberg [38] ont effectue´ des mesures de conductivite´
thermique sur une re´sine e´poxyde (Epikote 828) pour des tempe´ratures comprises
entre 0,1 K et 80 K. Puis Rosenberg publia avec Radcliffe [54] un article traitant
des mesures de conductivite´ thermique sur des fibres de verre de type E (Equerove
XRE) pour des tempe´ratures comprises entre 2 K et 80 K. La courbe d’e´volution
de la conductivite´ thermique en fonction de la tempe´rature pour ces deux mate´riaux
est pre´sente´e figure 2.2.
Les courbes pre´sentent toutes les deux un comportement similaire et typique des
mate´riaux amorphes [27]. En effet, chacune des courbes peut eˆtre se´pare´e en trois
parties. Dans la premie`re partie, qui est de´finie pour T < 3 K pour l’e´poxyde et
T < 8 K pour la fibre de verre, la conductivite´ thermique est proportionnelle a`
T 2. Hunklinger [35] expliqua de manie`re qualitative ce comportement a` l’aide de
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Fig. 2.2 – Evolution de la conductivite´ thermique de la re´sine e´poxyde (Epikote 828)
[38] et de la fibre de verre E (Equerove XRE) [54] en fonction de la tempe´rature.
la loi cine´tique (2.3) car CD est proportionnel a` T
3 et lph e´volue en
1
T
. Ensuite,
dans une seconde partie, qui est de´finie pour 3 K < T < 8 K pour l’e´poxyde et
8 K < T < 20 K pour la fibre de verre, la conductivite´ thermique est quasiment
constante. Dans une dernie`re partie, qui est de´finie pour T > 8 K pour l’e´poxyde
et T > 20 K pour la fibre de verre, la conductivite´ thermique est proportionnelle a`
la tempe´rature. Il n’existe actuellement aucune the´orie permettant d’expliquer avec
certitude le comportement thermique dans les deux dernie`res parties [26].
2.2.4 Conductivite´ thermique longitudinale dans un com-
posite unidirectionnel
Plusieurs me´thodes permettent d’estimer la conductivite´ thermique d’un compo-
site unidirectionnel a` fibres longues connaissant les proprie´te´s thermiques de chaque
constituant. Dans le cas longitudinal, c’est a` dire lorsque la direction du flux ther-
mique est paralle`le a` celle des fibres, la me´thode la plus utilise´e est la loi classique
des me´langes (ou re´sistances thermiques en paralle`le par analogie avec la me´canique)
[9]. Elle s’exprime par la relation suivante :
λlong = (1− vf )λm + vfλf (2.4)
ou` λlong est la conductivite´ thermique effective du composite unidirectionnel sui-
vant l’axe longitudinal des fibres, λm la conductivite´ thermique de la matrice, λf la
conductivite´ thermique des fibres et vf le taux de fibres volumique.
Ce mode`le donne des re´sultats satisfaisants quelle que soit la tempe´rature. La
figure 2.3 compare des re´sultats expe´rimentaux issus de la litte´rature [54] au mode`le
2.4.
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Fig. 2.3 – Conductivite´s thermiques longitudinales calcule´e et expe´rimentale [54]
pour un composite unidirectionnel en verre/e´poxyde (vf=0,70).
2.2.5 Conductivite´ thermique transversale dans un compo-
site unidirectionnel
Contrairement a` l’estimation de la conductivite´ thermique longitudinale, plu-
sieurs mode`les plus ou moins complique´s existent pour calculer la conductivite´ tran-
versale. Le mode`le le plus simple est la loi des me´langes. Il est base´ sur le meˆme
principe que pour la conductivite´ longitudinale avec des re´sistances thermiques en
se´rie :
λtrans =
1
vf
λf
+
(1−vf )
λm
(2.5)
ou` λtrans est la conductivite´ thermique effective du composite unidirectionnel suivant
l’axe transversal des fibres.
D’autres mode`les semi-empiriques base´s sur l’utilisation des re´sistances ther-
miques ont e´te´ de´veloppe´s par Pilling et al. [52], Clayton [50] et Springer et Tsai
[63]. Dans ce dernier mode`le, le volume e´le´mentaire repre´sentatif (figure 2.4) est
bi-dimensionnel de section rectangulaire avec une fibre de section elliptique. Dans
ce cas, la conductivite´ transverse s’e´crit :
λtrans = λm
[(
1−
S
2b
)
+
a
b
∫ S
0
dy
(2a− h) + hλm
λf
]
(2.6)
Lorsque la fibre est suppose´e cylindrique (S = d =diame`tre) et a = b, la relation
(2.6) devient :
λtrans = λm
[(
1− 2
√
vf
π
)
+
1
B
(
π −
4√
1−
B2vf
π
tan−1
√
1− (B2vf/π)
1 +
√
B2vf/π
)]
(2.7)
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Fig. 2.4 – Repre´sentation de la cellule e´le´mentaire utilise´e dans la me´thode de
Springer et Tsai [63].
avec
B = 2
(
λm
λf
− 1
)
Rayleigh [55] analysa l’influence d’obstacles circulaires re´partis de fac¸on rec-
tangulaire dans un milieu continu a` l’aide d’un de´veloppement en se´rie de poten-
tiels e´lectriques. En appliquant ce mode`le au cas des composites unidirectionnels, la
conductivite´ thermique transversale s’e´crit :
λtrans = λm
(
1−
2vf
γ + vf − 0, 0031
v4
f
π4
γ2
)
(2.8)
avec
γ =
λm + λf
λm − λf
La figure 2.5 compare les 3 mode`les pre´ce´dents a` des re´sultats expe´rimentaux
[54] obtenus pour un composite unidirectionnel verre/e´poxyde et pour un taux de
fibres volumique de 77%. Ces mode`les donnent de bons re´sultats (erreurs relatives
≤5%) lorsque la tempe´rature est comprise entre 10 K et 80 K. Par contre, au
dessous de 10K, ces mode`les divergent (figure 2.5). L’e´cart observe´ entre ces mode`les
et les re´sultats expe´rimentaux a` tre`s basse tempe´rature est lie´ aux discontinuite´s
acoustiques aux interfaces fibres/matrice [54]. Quelques mode`les prennent en compte
cette re´sistance thermique d’interface pour des composites charge´s en particules
sphe´riques [48] mais a` notre connaissance le cas des composites unidirectionnels n’a
pas encore e´te´ e´tudie´.
L’e´tude de cette re´sistance thermique qui est lie´e au me´canisme de transfert
de la chaleur a` l’interface de deux solides a` tre`s basse tempe´rature, fait l’objet du
paragraphe suivant.
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Fig. 2.5 – Conductivite´s thermiques transversales calcule´es et exprimentales [54]
pour un composite unidirectionnel en verre/e´poxyde (vf = 0, 77).
2.3 Transfert thermique a` l’interface de deux so-
lides a` tre`s basse tempe´rature
En 1941, Kapitza [37] observa qu’un transfert de chaleur entre un solide et
l’he´lium superfluide He II induisait une discontinuite´ de tempe´rature a` l’interface.
En 1952, Khalatnikov [39] proposa un mode`le the´orique utilisant les re´sultats de
l’e´lasticite´ classique et le mode`le de Debye. Ce mode`le de dispersion acoustique
(Acoustic Mismatch Model : AMM) prend en compte l’impe´dance acoustique de
chacun des milieux. L’he´lium ayant une impe´dance tre`s faible devant la plupart des
solides, les phonons venant de l’he´lium sont re´fle´chis pour des angles d’incidence
supe´rieurs a` 10˚ et transmis pour des angles infe´rieurs. Par conse´quent, seulement
une tre`s faible partie des phonons incidents est transmise, ce qui implique que l’inter-
face joue le roˆle d’une re´sistance thermique. Dans le cas de l’interface solide-he´lium,
cette re´sistance est commune´ment appele´e re´sistance de Kapitza.
En 1959, Little [45] ge´ne´ralisa cette the´orie au cas de l’interface entre deux
solides en tenant compte de l’existence d’ondes transverses dans les deux solides.
Implicitement, ce mode`le suppose que le phe´nome`ne de diffusion acoustique n’est pas
pre´sent au niveau de l’interface. En 1987, Swartz [66] mesura la re´sistance thermique
d’interface entre des films me´talliques et des die´lectriques pour des tempe´ratures
comprises entre 0,6 et 200K. Les expe´riences ont confirme´ les estimations obtenues
avec l’AMM pour de nombreuses interfaces entre deux solides en dessous de 30K
dans le cas ou` l’interface est soigneusement polie. Pour les interfaces rugueuses, les
phonons sont disperse´s de fac¸on diffuse a` l’interface. De manie`re a` estimer l’effet de
la dispersion diffuse des phonons sur la re´sistance thermique d’interface, Swartz [65]
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de´veloppa un mode`le de dispersion par diffusion (Diffuse Mismatch Model : DMM).
Ces deux mode`les e´tant base´s sur les meˆmes concepts physiques, le flux de chaleur
transmis a` travers l’interface s’e´crit sous la meˆme forme. La diffe´rence n’intervient
qu’au niveau de l’expression de la probabilite´ de transmission moyenne.
Un troisie`me mode`le appele´ le mode`le de couche d’interface (Interface Layer
Model : ILM) assimile l’interface entre les deux solides a` une couche d’e´paisseur
variable dont la conductivite´ thermique associe´e est suffisament faible par rapport a`
celle des solides [70]. Ce mode`le e´tant fortement influence´ par le choix de l’e´paisseur
et de la conductivite´ thermique de la couche, il ne sera pas de´crit dans ce travail.
2.3.1 Mode´lisation du transfert thermique a` l’interface
Les mode`les de dispersion acoustique et de dispersion par diffusion sont pre´sente´s
dans ce paragraphe. Ces deux mode`les sont base´s sur la the´orie des corps noirs
(analogie avec les photons) [45, 65].
Conside´rons une interface plane entre deux solides 1 et 2. Le flux d’e´nergie in-
cident par unite´ de temps dans le milieu 1 a` une tempe´rature T est donne´ par la
relation :
Q˙1→2(T ) =
1
2
∑
j
∫ π
2
0
∫ wmax
1
0
N1,j(ω, T )h¯ωc1jα1→2(θ, j, ω)cosθsinθdθdω (2.9)
ou` :
– c1j est la vitesse de groupe des phonons de mode j dans le solide 1,
– ω la fre´quence du phonon et wmax1 , la fre´quence maximale du phonon dans le
solide 1,
– α1→2(θ, j, ω) la probabilite´ de transmission du phonon du solide 1 vers le solide
2,
– θ l’angle entre le vecteur d’onde du phonon incident et la normale de l’interface,
– N1,j(ω, T )dω le nombre de phonons dans le milieu 1 d’e´nergie comprise entre
h¯ω et h¯(ω + dω).
Pour des solides isotropes, la valeur de N1,j(ω, T )dω est donne´e par le nombre de
degre´s de liberte´ du re´seau et la distribution d’e´nergie de Bose-Einstein (2.2) :
N1,j(ω, T )dω =
ω2dω
2π2c31j
[
e
h¯ω
kT − 1
] (2.10)
A basse tempe´rature wmax1 tend vers l’infini. De plus, en supposant que les pro-
babilite´s de transmission sont inde´pendantes de la fre´quence du phonon, le flux
d’e´nergie incident peut s’e´crire :
Q˙1→2(T ) =
2π5k4
15h3
T 4
[
Γ1,l
c21l
+
Γ1,t1 + Γ1,t2
c21t
]
(2.11)
40 Chapitre 2. Etat de l’art
avec :
Γ1,j =
∫ π/2
0
α1→2(θ, j) cos θ sin θdθ (2.12)
ou` j = l pour une onde incidente longitudinale ; j = t1 pour une onde incidente
transversale avec le vecteur de´placement dans le plan d’incidence ; j = t2 pour une
onde incidente transversale avec un vecteur de´placement perpendiculaire au plan
d’incidence.
Ces deux mode`les ve´rifient le principe de l’e´quilibre local : lorsque la tempe´rature
est la meˆme de part et d’autre de l’interface, il n’y a pas de flux de chaleur re´sultant
et donc Q˙1→2(T ) = Q˙2→1(T ). Ceci implique que :[
Γ1,l
c21l
+
Γ1,t1 + Γ1,t2
c21t
]
=
[
Γ2,l
c22l
+
Γ2,t1 + Γ2,t2
c22t
]
(2.13)
Par contre, lorsque la tempe´rature de chacun des solides a` l’interface est diffe´rente,
le flux de chaleur re´sultant qui traverse l’interface est note´ :
Q˙ = Q˙1→2(T1)− Q˙2→1(T2) =
2π5k4
15h3
[
Γ1,l
c21l
+
Γ1,t1 + Γ1,t2
c21t
]
(T 41 − T
4
2 ) (2.14)
ou` T1 et T2 sont respectivement la tempe´rature des solides 1 et 2 a` l’interface.
Dans le cas ou` T1 − T2 ≪ T1, alors : T1 ≈ T ≈ T2
Q˙ ≈
8π5k4
15h3
[
Γ1,l
c21l
+
Γ1,t1 + Γ1,t2
c21t
]
T 3(T1 − T2) (2.15)
La re´sistance thermique d’interface solide-solide est donc :
Rs−s ≡
(T1 − T2)
Q˙
≈
15h3
8π5k4
[
Γ1,l
c21l
+
Γ1,t1 + Γ1,t2
c21t
]−1
T−3 (2.16)
Cette re´sistance thermique de´pend des probabilite´s de transmission moyennes Γ1,j
qui peuvent eˆtre calcule´es de deux manie`res diffe´rentes. La premie`re manie`re corres-
pond a` l’AMM tandis que la seconde correspond au DMM.
2.3.2 De´termination des probabilite´s de transmission moyen-
nes des phonons avec l’AMM
Afin de calculer Γ1,j, le terme α1→2(θ, j) de l’e´quation (2.9) doit eˆtre de´termine´
en premier. Ce terme correspond a` la fraction d’e´nergie transmise au solide 2 par une
onde de mode j incidente dans le solide 1 sur la surface sous un angle θ. De manie`re
ge´ne´rale, lorsqu’une onde est incidente sur une interface plane, quatre ondes sont
ge´ne´re´es. Deux d’entre elles sont re´fracte´es dans le second solide tandis que les deux
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(a) Onde incidente longitudinale (b) Onde incidente transversale
Fig. 2.6 – Re´flection et re´fraction d’une onde incidente sur une interface plane.
autres sont re´fle´chies [40]. Ce me´canisme est pre´sent aussi bien dans le cas d’une
onde incidente longitudinale (figure 2.6 (a)) que dans celui d’une onde incidente
transversale (figure 2.6 (b)).
D’apre`s Kolsky [40], pour chaque mode d’onde incidente, un syste`me de quatre
conditions aux limites a` l’interface permet de relier les diffe´rentes ondes. Elles ont
pour objectif d’imposer la continuite´ des de´placements normaux, des de´placements
transverses, des contraintes normales et des contraintes transversales issus de l’en-
semble des ondes. En supposant l’onde incidente longitudinale harmonique, le syste`me
s’e´crit :


(A1 − A2) cos θ + A3 sin θ1t − A4 cos θ2l − A5 sin θ2t = 0
(A1 + A2) sin θ + A3 cos θ1t − A4 sin θ2l + A5 cos θ2t = 0
(A1 + A2)c1l cos 2θ1t − A3c1t sin 2θ1t−
A4c2l(ρ2/ρ1) cos 2θ2t − A5c2t(ρ2/ρ1) sin 2θ2t = 0
ρ1c
2
1t[(A1 − A2) sin 2θ − A3(c1l/c1t) cos 2θ1t]−
ρ2c
2
2t[A4(c1l/c2l) sin 2θ2l − A5(c1l/c2t) cos 2θ2t] = 0
(2.17)
ou` :
– A1, A2, A3, A4 et A5 sont respectivement les amplitudes des ondes incidente
longitudinale, re´fle´chie longitudinale, re´fle´chie transversale, re´fracte´e longitu-
dinale et re´fracte´e transversale.
– θ, θ1t, θ2l et θ2t sont respectivement les angles de l’onde incidente longitudinale
(ou re´fle´chie longitudinale), re´fle´chie transversale, re´fracte´e longitudinale et
re´fracte´e transversale par rapport a` la normale de l’interface.
– ρ1 et ρ2 sont respectivement la densite´ des solides 1 et 2.
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Ce syste`me de´pend de l’angle associe´ a` chacune des ondes. Ne´anmoins, en utili-
sant les relations acoustiques de Snell [40], ce syste`me peut eˆtre exprime´ uniquement
en fonction de l’angle de l’onde incidente :
sin θ
c1l
=
sin θ1t
c1t
=
sin θ2l
c2l
=
sin θ2t
c2t
(2.18)
Par un raisonnement analogue, les conditions aux limites a` l’interface applique´es a`
une onde incidente transversale harmonique s’e´crivent :

(B1 −B2) sin θ +B3 cos θ1l +B4 cos θ2l −B5 sin θ2t = 0
(B1 +B2) cos θ +B3 sin θ1l −B4 sin θ2l −B5 cos θ2t = 0
c1t(B1 +B2) sin 2θ −B3c1l cos 2θ+
B4c2l(ρ2/ρ1) cos 2θ2t −B5c2t(ρ2/ρ1) sin 2θ2t = 0
ρ1c1t[(B1 −B2) cos 2θ −B3(c1t/c1l) sin 2θ1l]−
ρ2c2t[(c2t/c2l)B4 sin 2θ2l +B5 cos 2θ2t] = 0
(2.19)
ou` B1, B2, B3, B4 et B5 sont respectivement les amplitudes des ondes incidente
transversale, re´fle´chie transversale, re´fle´chie longitudinale, re´fracte´e longitudinale et
re´fracte´e transversale.
Les carre´s des rapports des amplitudes des ondes transmises au solide 2 sont
proportionnels au flux d’e´nergie transmis [56]. Par conse´quent, apre`s re´solution des
deux syste`mes d’e´quations (2.17) et (2.19) pour chaque valeur de θ, Cheeke et al.
[14] en de´duisent la probabilite´ de transmission α1→2(θ, l) suivante :
α1→2(θ, l) =
∣∣∣∣A4A1
∣∣∣∣2 ρ2ρ1 c2lc1l cos θ2lcos θ +
∣∣∣∣A5A1
∣∣∣∣2 ρ2ρ1 c2tc1l cos θ2tcos θ (2.20)
Lorsque l’onde incidente est de mode t1 cette probabilite´ de transmission devient :
α1→2(θ, t1) =
∣∣∣∣B4B1
∣∣∣∣2 ρ2ρ1 c2lc1t cos θ2lcos θ +
∣∣∣∣B5B1
∣∣∣∣2 ρ2ρ1 c2tc1t cos θ2tcos θ (2.21)
Lorsque l’onde incidente est de mode t2, la probabilite´ de transmission est plus
simple a` exprimer du fait de l’absence de conversion de mode a` l’interface :
α1→2(θ, t2) =
4u
(1 + u)2
(2.22)
ou` :
u =
ρ2 sin 2θ2t
ρ1 sin 2θ
Ces trois relations sont introduites dans l’e´quation (2.12), qui apre`s re´solution nume´rique,
permet de de´terminer les probabilite´s de transmission moyennes des phonons avec
l’AMM pour chacun des modes.
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2.3.3 De´termination des probabilite´s de transmission moyen-
nes des phonons avec le DMM
Dans le mode`le AMM, les phonons ne diffusent pas a` l’interface. Cependant ce
phe´nome`me existe, en particulier lorsque l’interface est rugueuse, et a e´te´ pris en
compte par Swartz [65] dans son mode`le appele´ DMM. Dans ce mode`le, re´flections et
re´fractions des phonons a` l’interface sont remplace´es par une dispersion par diffusion
de tous les phonons (figure 2.7).
Fig. 2.7 – Repre´sentation sche´matique de la propagation d’un phonon incident dans
le mode`le DMM.
D’un point de vue qualitatif, ce mode`le se traduit par une inde´pendance entre
les phonons diffuse´s et les phonons incidents. En conse´quence, les lois de Snell (2.18)
et les conditions aux limites (2.17) et (2.19) ne sont plus applicables dans le calcul
des Γ1,j. Le mode`le DMM est base´ sur d’autres hypothe`ses :
– La probabilite´ de transmission des phonons α1→2(θ, j) du solide 1 vers le solide
2, avec un mode j est inde´pendante du mode et de l’angle d’incidence :
α1→2(θ, j) = α1→2 (2.23)
– La probabilite´ de re´flection depuis un solide est e´gale a` la probabilite´ de trans-
mission depuis l’autre solide.
α1→2 = 1− α2→1 (2.24)
Finalement, apre`s utilisation du principe de l’e´quilibre local [65], Swartz en de´duit
la probabilite´ de transmission α1→2 suivante :
α1→2 =
(
1
c2
2l
+ 2
c2
2t
)
(
1
c2
1l
+ 2
c2
1t
+ 1
c2
2l
+ 2
c2
2t
) (2.25)
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En introduisant cette relation dans l’e´quation (2.12), l’expression de la probabilite´
de transmission moyenne devient :
Γ1,j =
1
2
(
1
c2
2l
+ 2
c2
2t
)
(
1
c2
1l
+ 2
c2
1t
+ 1
c2
2l
+ 2
c2
2t
) (2.26)
A pre´sent que les deux principaux mode`les de calcul de re´sistance thermique d’in-
terface solide-solide ont e´te´ de´crits, des mesures de ces re´sistances effectue´es par
quelques auteurs [65][74][47] sont pre´sente´es dans le paragraphe suivant.
2.3.4 Mesures de la re´sistance d’interface aux tempe´ratures
cryoge´niques
Les premie`res expe´riences ont e´te´ effectue´es dans le but de controˆler la re´sistance
thermique des joints utilise´s dans les cryostats. Les re´sines e´poxydes sont souvent uti-
lise´es pour assembler deux mate´riaux aussi bien thermiquement que me´caniquement.
Quand elles sont charge´es avec un mate´riau de haute conductivite´ thermique, comme
de fines particules de cuivre ou d’argent, elles ont une conductivite´ thermique plus
faible que lorsque qu’elles ne sont pas charge´es. Ce phe´nome`ne est duˆ a` la re´sistance
thermique d’interface entre les deux mate´riaux [65]. Les auteurs ont calcule´ cette
re´sistance a` partir des mesures de la conductivite´ thermique de l’e´poxyde charge´e,
non charge´e et des particules. Garret et al. [24] ont travaille´ sur des re´sines charge´es
de particules sphe´riques en verre, diamant et quartz. Ils ont mesure´ la conductivite´
thermique du composite ainsi forme´ pour des tailles et des concentrations de parti-
cules sphe´riques diffe´rentes. Ils ont observe´ qu’en dessous de 10 K la conductivite´
thermique mesure´e est infe´rieure a` celle estime´e du fait de la re´sistance d’interface
particule/re´sine. L’e´cart est d’autant plus important que la diffe´rence des vitesses
acoustiques dans la matrice et dans les particules est e´leve´e. C’est le cas des parti-
cules de diamant pour lesquelles la vitesse du son est 7 fois plus grande que celle de
l’e´poxyde.
La plupart des mesures directes de re´sistance thermique d’interface solide-solide
sont difficilement reproductibles. Les premie`res mesures directes cre´dibles ve´rifiant
de manie`re quantitative le mode`le de dispersion acoustique ont e´te´ effectue´es par
Matsumoto et al. [47] pour une plage de tempe´rature limite´e. Une fine couche
d’e´poxyde (≈ 10 µm) a e´te´ de´pose´e entre deux plaques de cuivre. Les thermome`tres
ont e´te´ place´s sur les plaques aussi pre`s que possible de l’interface de manie`re a`
mesurer la somme des re´sistances thermiques cuivre-e´poxyde et e´poxyde-cuivre. Les
auteurs ont montre´ que les re´sistances thermiques ne pouvaient pas eˆtre ajoute´es
simplement. En effet, l’e´poxyde e´tant de nature amorphe, seuls les phonons de plus
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faible fre´quence traversent facilement le sandwich. Plus re´cemment, des mesures
de re´sistance d’interface solide-solide ont e´te´ effectue´es pour divers mate´riaux uti-
lise´s comme interface [75][74]. Le syste`me le plus efficace est constitue´ d’un film de
Kapton MT (polyimide contenant des particules d’aluminium) de´pose´ a` l’interface
de deux blocs de cuivre. Les re´sultats ont montre´ qu’a` tre`s basse tempe´rature, la
re´sistance thermique du Kapton devenait insignifiante et que la re´sistance thermique
globale mesure´e convergeait vers la re´sistance des deux interfaces Cu-Kapton MT.
Les auteurs ont e´galement e´value´ les effets de la pression de contact et de l’e´paisseur
de l’interface sur la re´sistance thermique.
Comme nous pouvons le constater, la mesure de la re´sistance thermique d’inter-
face aux tempe´ratures cryoge´niques est extreˆmement de´licate car ces mesures sont
tre`s sensibles a` de nombreux parame`tres (nature des mate´riaux, vitesses de propa-
gation du son, e´paisseurs de l’interface, rugosite´). Ce type d’essai n’a pas e´te´ effectue´
dans le cadre de ma the`se.
2.4 Conclusion
Dans ce chapitre, les me´canismes de transfert de chaleur dans les solides et
plus particulie`rement dans les constituants d’un composite unidirectionnel verre-
E/e´poxyde ont e´te´ pre´sente´s. Le calcul des conductivite´s thermiques e´quivalentes
de ce composite font l’objet de plusieurs mode´lisations. Elles donnent des re´sultats
satisfaisants, quelle que soit la tempe´rature, dans le cas de la conductivite´ thermique
longitudinale. Par contre, dans le cas de la conductivite´ thermique transversale, ces
mode`les ont e´te´ mis en de´faut pour des tempe´ratures infe´rieures a` 10 K du fait du
changement de me´canisme de transfert thermique entre les deux constituants. Les
deux principaux mode`les, le mode`le de dispersion acoustique et le mode`le de dis-
persion par diffusion, expliquant ce me´canisme ont e´te´ de´crits. Le premier est plus
adapte´ au cas d’une interface de type lisse alors que le deuxie`me l’est davantage
au cas d’une interface rugueuse. L’objectif a` pre´sent est de construire un mode`le
permettant de calculer la conductivite´ thermique effective d’un composite unidirec-
tionnel (UD) tenant compte du me´canisme des phonons. Cette e´tude fait l’objet du
chapitre suivant.
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Chapitre 3
Homoge´ne´isation d’un composite
unidirectionnel avec prise en
compte du me´canisme des phonons
3.1 Introduction
L’objectif de ce chapitre est de de´terminer le tenseur de conductivite´ ther-
mique e´quivalent d’un composite unidirectionnel avec prise en compte du me´canisme
des phonons a` l’interface fibre/matrice. Dans cette optique, une me´thode d’ho-
moge´ne´isation pe´riodique avec de´veloppement asymptotique du champ de tempe´ratu-
re est de´veloppe´e [2][3]. Elle est base´e sur l’hypothe`se de la pe´riodicite´ de la structure
a` l’e´chelle microscopique.
Dans le premier paragraphe, le de´veloppement the´orique de la me´thode est
pre´sente´. La me´thode d’homoge´ne´isation pe´riodique est applique´e a` l’e´quation de
la chaleur en re´gime stationnaire. Ce de´veloppement permet d’obtenir deux formu-
lations variationnelles. La premie`re, dite microscopique, correspond a` l’e´quation de
la chaleur au sein du volume e´le´mentaire repre´sentatif. La deuxie`me est dite ma-
croscopique, elle correspond a` l’e´quation de la chaleur pour un mate´riau homoge`ne
e´quivalent. C’est la re´solution de la premie`re formulation qui permet d’obtenir la
conductivite´ thermique e´quivalente du composite unidirectionnel. Sa re´solution par
la me´thode des e´le´ments finis fait l’objet du second paragraphe. Finalement, dans
un dernier paragraphe, les re´sultats de la mode´lisation sont compare´s a` ceux obtenus
expe´rimentalement par Radcliffe et al. [54].
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3.2 De´veloppement the´orique
3.2.1 Introduction a` la me´thode d’homoge´ne´isation pe´rio-
dique
Dans ce paragraphe, nous pre´sentons une homoge´ne´isation non line´aire du com-
portement thermique dans un composite unidirectionnel, en prenant en compte
l’impe´dance de transmission des phonons a` l’interface, ce qui n’a jamais e´te´ fait dans
la litte´rature a` notre connaissance. Un composite unidirectionnel est un mate´riau
isotrope transverse compose´ de fibres de taille tre`s petite devant la taille re´elle du
composite. Il est par conse´quent indispensable de tenir compte de cette microstruc-
ture pour e´tudier le comportement thermique global du composite. Actuellement, la
description de´taille´e de toute la structure est complexe voire impossible d’un point de
vue nume´rique (grand nombre de noeuds, temps de calcul prohibitif). Ne´anmoins, il
est possible de contourner ce proble`me en utilisant des informations repre´sentatives
du milieu he´te´roge`ne. Pour cela, un volume e´le´mentaire repre´sentatif (VER) du
mate´riau est de´fini, permettant ainsi d’aboutir par des changements d’e´chelles a`
des mode`les macroscopiques performants. Cette de´marche est commune´ment ap-
pele´e “me´thode d’homoge´ne´isation”. De tre`s nombreux travaux [12][31][64] ont e´te´
effectue´s sur ces me´thodes avec des formalismes mathe´matiques et des domaines
d’applications relativement diffe´rents. Lorsque la microstucture est pe´riodique, ce
qui est suppose´ eˆtre le cas du composite unidirectionnel, cette de´marche est appele´e
“me´thode d’homoge´ne´isation pe´riodique” [8, 59]. Quelques articles de la litte´rature
traitent de ce type d’homoge´ne´isation applique´ a` l’e´tude du comportement ther-
mique. Par exemple, Auriault et Ene [5] ont utilise´ cette me´thode en prenant en
compte une re´sistance thermique conductive a` l’interface de deux mate´riaux ho-
moge`nes et ont montre´ qu’il e´tait possible d’obtenir plusieurs mode`les en fonction du
nombre de Biot : contact parfait, contact imparfait avec un champ de tempe´rature et
mate´riaux isole´s avec deux champs de tempe´rature. Le nombre de Biot est repre´sente´
par le rapport entre l’impe´dance thermique d’interface et la conductivite´ d’un des
constituants. Galka et al. [23] ont propose´ d’e´tudier l’e´quation de la chaleur avec une
conductivite´ thermique qui de´pend de la tempe´rature en utilisant un de´veloppement
asymptotique a` deux e´chelles. La formulation trouve´e est ensuite applique´e au calcul
des bornes de la conductivite´ effective dans le cas ge´ne´ral en utilisant les approxima-
tions de Pade´. Laschet [43] a e´tudie´ le proble`me du transport de chaleur non-line´aire
et a de´veloppe´ un programme d’e´le´ments finis spe´cifiques permettant de de´terminer
nume´riquement l’influence de la conception de canaux de refroidissement sur les
proprie´te´s thermiques effectives.
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3.2.2 De´finition du proble`me
Un composite unidirectionnel de domaine Ω peut eˆtre assimile´ a` un composite
micrope´riodique parfait tridimensionnel se rapportant au syste`me de coordonne´es
x∗ = (x∗1, x
∗
2, x
∗
3) avec une dimension caracte´ristique L et une frontie`re ∂Ω (figure
3.1). La re´sine et chaque fibre ont pour volume respectif Ωm et Ωf ; leur interface
est note´e ∂Ωfm.
Fig. 3.1 – Repre´sentation sche´matique d’un composite unidirectionnel.
La dimension l de Y (domaine du VER microscopique) est tre`s petite compare´e
a` L. On pose alors :
ǫ =
l
L
≪ 1 (3.1)
ou` ǫ est le rapport d’e´chelle qui est approximativement de 10−3 dans notre e´tude.
Dans un tel composite, le champ de tempe´rature T ǫ oscille autour d’une valeur
moyenne en raison de la pre´sence de fibres dans la matrice (figure 3.2).
Fig. 3.2 – Evolution du champ de tempe´rature T ǫ en fonction de la variable d’espace
macroscopique x∗.
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Ces fluctuations sont d’autant plus rapides qu’il y a un grand nombre de fibres.
Dans ces conditions, le champ de tempe´rature peut s’e´crire sous la forme :
T ǫ(x∗) = T 0(x∗) + ǫT 1(x∗,y∗) (3.2)
ou` T 0(x∗) est le champ de tempe´rature moyen et ǫT 1(x∗,y∗) le terme oscillant. Le
champ de tempe´rature T ǫ fait intervenir deux e´chelles. La premie`re, note´e x∗, est
lie´e a` la structure (macroscopique) tandis que la deuxie`me, note´e y∗, est lie´e au VER
(microstructure).
3.2.3 Equation de la chaleur
Dans le cas stationnaire sans source de chaleur, le proble`me de conduction de la
chaleur applique´ au composite unidirectionnelΩ peut s’exprimer mathe´matiquement
par
∂
∂x∗i
(
λǫij(x
∗, T ǫ)
∂T ǫ
∂x∗j
)
= 0 dans Ωf ∪Ωm (3.3)
ou` λǫij(x
∗, T ǫ) est la conductivite´ thermique non-line´aire de´pendant de la nature des
constituants :
λǫij(x
∗, T ǫ) =
{
λfǫij (x
∗, T ǫ) si x∗ ∈ Ωf (Conductivite´ thermique de la fibre)
λmǫij (x
∗, T ǫ) si x∗ ∈ Ωm (Conductivite´ thermique de la matrice)
A l’interface fibre/matrice ∂Ωfm, nous supposons :
- qu’il n’y a pas d’espace entre les deux constituants. Par conse´quent,
les phe´nome`nes de convection et de radiation n’apparaissent pas.
- qu’il n’y a pas de cre´ation de chaleur aux interfaces ce qui implique
que le flux de chaleur est conserve´ lors du passage d’un mate´riau a` l’autre, soit :
−λfǫij
∂T fǫ
∂x∗j
ni = −λ
mǫ
ij
∂Tmǫ
∂x∗j
ni sur ∂Ωfm (3.4)
ou` ni sont les composantes du vecteur unitaire normal a` l’interface ∂Ωfm et pointant
vers l’exte´rieur de Ωf (figure 3.3).
En plus de l’e´quation (3.4), le me´canisme des phonons a` l’interface est pris en
compte par l’e´quation suivante :
−λfǫij
∂T fǫ
∂x∗j
ni = K
(
T fǫ
4
− Tmǫ
4
)
sur ∂Ωfm (3.5)
avec
K =
2π5k4
15h3
[
Γ1,l
c21l
+
Γ1,t1 + Γ1,t2
c21t
]
(3.6)
K est l’impe´dance thermique d’interface obtenue a` partir de l’e´quation (2.14). Afin
d’e´viter de manipuler des grandeurs de l’ordre de la taille des constituants (µm)
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Fig. 3.3 – Sche´ma de l’interface fibre/matrice.
et du composite unidirectionnel (cm), les nombres adimensionnels suivants sont
introduits :
y ≡
x∗
l
et x ≡
x∗
L
(3.7)
ou` y et x sont des variables adimensionnelles respectivement microscopiques et ma-
croscopiques.
Ainsi, les e´quations (3.3) a` (3.5) peuvent eˆtre exprime´es de la manie`re suivante :
∂
∂yi
(
λǫij(y, T
ǫ)
∂T ǫ
∂yj
)
= 0 dans Ωf ∪Ωm (3.8)
−λfǫij
∂T fǫ
∂yj
ni = −λ
mǫ
ij
∂Tmǫ
∂yj
ni sur ∂Ωfm (3.9)
−λfǫij
∂T fǫ
∂yj
ni = Kl
(
T fǫ
4
− Tmǫ
4
)
sur ∂Ωfm (3.10)
Ce syste`me d’e´quations correspond a` la formulation forte du proble`me de conduction
de la chaleur. Afin de re´soudre ce proble`me par la me´thode des e´le´ments finis, une
formulation faible est introduite et pre´sente´e dans le paragraphe suivant.
3.2.4 Formulation variationnelle
En multipliant l’e´quation (3.8) par une fonction test vǫ, en appliquant la premie`re
forme du the´ore`me de Green [58] et en introduisant les e´quations (3.9) et (3.10), le
proble`me de conduction de la chaleur devient :{
Trouver T ǫ ∈ H10 (Ω)∫
Ωf∪Ωm
λǫij
∂T ǫ
∂yj
∂vǫ
∂yi
dV +
∫
∂Ωfm
Kl
(
T fǫ
4
− Tmǫ
4
)
[vǫ]∂ΩfmdS = 0 ∀v
ǫ ∈ H10 (Ω)
(3.11)
ou` [vǫ]∂Ωfm repre´sente le saut de la fonction test v
ǫ a` l’interface ∂Ωfm et H
1
0 (Ω) est
l’espace de Sobolev, avec des conditions aux limites homoge`nes sur ∂Ω, qui regroupe
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les fonctions mesurables dont la valeur et toutes les de´rive´es partielles sont de carre´
inte´grable sur Ω :
H10 (Ω) =
{
vǫ|vǫ ∈ L2(Ω);
∂vǫ
∂xi
∈ L2(Ω), i = 1, 2, 3; vǫ|∂Ω = 0
}
(3.12)
3.2.5 De´veloppement asymptotique a` deux e´chelles
Le de´veloppement asymptotique a` deux e´chelles est pre´sente´ dans ce paragraphe.
Il permet d’obtenir les deux formulations variationnelles microscopique et macro-
scopique. Pour cela, le champ de tempe´rature T ǫ est cherche´ sous la forme d’un
de´veloppement asymptotique en fonction de la puissance ǫ et des variables d’espace
x, y :
T ǫ(y) = T (x,y) = T 0(x,y) + ǫT 1(x,y) + o(ǫ2) (3.13)
ou` x = ǫy et les fonctions T 0 et T 1 sont Y-pe´riodiques.
Remarque
Une fonction ϕ est Y-pe´riodique i.e. les traces de ϕ sont e´gales sur les faces op-
pose´es de Y.
Le de´veloppement pre´ce´dent est arreˆte´ a` l’ordre ǫ de manie`re a` eˆtre en accord
avec le sens physique de´crit dans le paragraphe 3.2.2. Par un raisonnement analogue,
la fonction test vǫ est cherche´e sous la forme :
vǫ(y) = v(x,y) = v0(x,y) + ǫv1(x,y) (3.14)
Comme le tenseur de conductivite´ thermique de´pend de T ǫ, un de´veloppement de
Taylor au voisinage de T 0 est applique´ :
λǫij(y, T
ǫ) = λij(y, T (x,y)) = λ
0
ij + ǫλ
1
ij + o(ǫ
2) (3.15)
ou` les termes λ0ij, λ
1
ij sont Y-pe´riodiques et de´finis par :
λ0ij = λij
(
y, T 0
)
λ1ij = T
1
(∂λij(y, T )
∂T
)
T=T 0
Le de´veloppement pre´ce´dent est arreˆte´ a` l’ordre ǫ0 car la contribution des fluctua-
tions du champ de tempe´rature (ǫT 1) sur la conductivite´ thermique est suppose´e
ne´gligeable. Dans les calculs, l’inde´pendance entre les variables x et y doit eˆtre prise
en compte ce qui implique d’utiliser l’ope´rateur de´rive´ suivant [4] :
∂T ǫ
∂yj
=
∂T
∂yj
+ ǫ
∂T
∂xj
(3.16)
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A pre´sent, l’objectif est d’introduire les relations (3.13) a` (3.16) dans l’e´quation
(3.11) et de collecter les termes de meˆme puissance en ǫ. Ainsi avec les termes
d’ordre ǫ0, l’e´quation (3.11) devient :∫
Ωf∪Ωm
λ0ij
∂T 0
∂yj
∂v0
∂yi
dV +
∫
∂Ωfm
Kl
(
T f0
4
− Tm0
4
)
[v0]∂ΩfmdS = 0 (3.17)
La solution de ce syste`me indique que T 0 est inde´pendant de la variable d’espace
microscopique, soit :
T 0(x,y) = T 0(x) (3.18)
Les calculs montrent que les termes d’ordre ǫ1 ne donne pas d’informations supple´-
mentaires. Les termes d’ordre ǫ2 sont alors collecte´s et l’e´quation (3.11) devient :∫
Ωf∪Ωm
λ0ij
(∂T 1
∂yj
+
∂T 0
∂xj
)(∂v1
∂yi
+
∂v0
∂xi
)
dV +
∫
∂Ωfm
4KlT 0
3
(
T f1−Tm1
)
[v1]∂ΩfmdS = 0
(3.19)
Cette nouvelle formulation variationnelle peut eˆtre se´pare´e en deux e´quations cor-
respondant a` chacune des e´chelles : macroscopique et microscopique. Ces deux for-
mulations sont pre´sente´s dans les deux paragraphes suivants.
3.2.6 Formulation variationnelle de l’e´quation de la chaleur
a` l’e´chelle microscopique
En choisissant v0 = constante, l’e´quation (3.19) devient :∫
Ωf∪Ωm
λ0ij
(∂T 1
∂yj
+
∂T 0
∂xj
)∂v1
∂yi
dV +
∫
∂Ωfm
4KlT 0
3
(T f1−Tm1)[v1]∂ΩfmdS = 0 (3.20)
Le premier terme de l’inte´grale est line´aire et T 1 est alors exprime´e par la de´com-
position suivante :
T 1(x,y) = χk(y)
∂T 0
∂xk
(3.21)
ou` les fonctions χk(y) sont Y-pe´riodiques (figure 3.4). Les domaines de la re´sine et
des fibres dans le VER sont respectivement note´s Ym et Yf ; leur interface est note´e
∂Yfm. Par conse´quent, en utilisant la proprie´te´ de pe´riodicite´ [58], nous obtenons
la formulation variationnelle de l’e´quation de la chaleur a` l’e´chelle microscopique :

Trouver χk ∈ H1per(Y)∫
Yf∪Ym
λ0ij(
∂χk
∂yj
+ δjk)
∂v1
yi
dV +
∫
∂Yfm
4KlT 0
3
(χfk − χmk)[v1]∂YfmdS = 0
∀v1 ∈ H1per(Y)
(3.22)
ou` H1per(Y) est l’espace de Sobolev, avec des conditions limites pe´riodiques sur ∂Y,
qui regroupe les fonctions mesurables dont la valeur et toutes les de´rive´es partielles
sont de carre´ inte´grable sur Y.
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Fig. 3.4 – Repre´sentation sche´matique du VER.
3.2.7 Formulation variationnelle de l’e´quation de la chaleur
a` l’e´chelle macroscopique
En choisissant v1 = v1(x) dans l’e´quation (3.19), et en utilisant l’e´quation (3.21)
ainsi que la proprie´te´ de pe´riodicite´, nous obtenons l’e´quation homoge´ne´ise´e de la
conduction de chaleur dans un composite unidirectionnel :∫
Ω
λeffik (T
0)
∂T 0
∂xk
∂v0
∂xi
dV = 0 (3.23)
ou`
λeffik (T
0) =
1
|Y|
∫
Yf∪Ym
λ0ij(
∂χk
∂yj
+ δjk)dV (3.24)
λeff (T 0) est le tenseur de conductivite´ thermique effective du composite unidirec-
tionnel et |Y| le volume du VER microscopique.
3.3 Re´solution nume´rique
L’objectif de ce paragraphe est de de´crire la me´thodologie permettant de calculer
nume´riquement le tenseur de conductivite´ thermique effective λeff (T 0) du composite
unidirectionnel avec une re´sistance thermique d’interface. Afin de de´terminer cette
conductivite´, le champ χk est calcule´ en re´solvant la formulation variationnelle (3.22)
par la me´thode des e´le´ments finis.
3.3.1 Ge´ome´trie et maillage du VER pe´riodique
Le domaine Y (figure 3.4) est discre´tise´e avec des e´le´ments isoparame´triques 3D
(hexae`dres) a` 8 noeuds. Ce maillage est effectue´ avec le code d’e´le´ments finis ANSYS
et est repre´sente´ figure 3.5.
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Fig. 3.5 – Maillage du VER microscopique.
Ensuite, ce maillage est exporte´ sur le logiciel scientifique MATLAB ou` la for-
mulation variationnelle (3.22) est imple´mente´e.
3.3.2 Discre´tisation de la formulation variationnelle
L’e´quation (3.22) va permettre de trouver le champ χk puis la conductivite´ ther-
mique effective λeff (T 0) du composite unidirectionnel. En la de´composant en 3
termes (note´s E, F et G), elle s’e´crit :∫
Yf∪Ym
λ0ij
∂χk
∂yj
∂v1
∂yi
dV︸ ︷︷ ︸
E
+
∫
Yf∪Ym
λ0ik
∂v1
∂yi
dV︸ ︷︷ ︸
F
+
∫
∂Yfm
4Kl(T 0)3(χfk − χmk)[v1]∂YfmdS︸ ︷︷ ︸
G
= 0
k = 1, 2, 3
(3.25)
La fonction χk et la fonction test v1 sont interpole´es en utilisant des fonctions de
forme Ni. Elles sont choisies identiques pour les 2 interpolations.
χk = {N}T{χk}
v1 = {N}T{v1}
(3.26)
ou` {χk} et {v1} sont respectivement les vecteurs constitue´s des inconnues nodales
χki et v
1
i .
Les deux e´quations pre´ce´dentes sont ensuite introduites dans chaque terme de
l’e´quation (3.25). Par conse´quent E et F deviennent :
E =
{
v1
}T ∫
Yf∪Ym
[B]T [λ][B]dV
{
χk
}
(3.27)
F =
{
v1
}T ∫
Yf∪Ym
[B]T
{
λk
}
dV (3.28)
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ou` [B] est le tenseur constitue´ des gradients des fonctions de forme, [λ] le tenseur de
conductivite´ thermique et
{
λk
}
le vecteur qui correspond a` la colonne k du tenseur
de conductivite´ [λ].
Le terme G est plus difficile a` discre´tiser du fait de sa de´pendance en χk de
part et d’autre de l’interface fibre-matrice. Dans cette perspective, les noeuds sont
de´double´s aux interfaces comme on peut le voir sur la figure 3.6.
Fig. 3.6 – Vue e´clate´e de l’interface entre la fibre et la matrice.
Par conse´quent, G devient :
G =
{
v1
}T
4Kl(T 0)3[Φ]
{
χk
}
(3.29)
ou`
[Φ]{χk} =


|
. . . 0 ϕfi 0 . . . 0 −ϕ
f
i 0 . . .
|
. . . 0 −ϕmj 0 . . . 0 ϕ
m
j 0 . . .
|




|
χki
|
χkj
|

 (3.30)
ϕfi et ϕ
m
j sont respectivement les composantes i et j des vecteurs {ϕ
f} et {ϕm}
de´finis par :
{ϕf} =
∫
∂Yf
{N}dS et {ϕm} =
∫
∂Ym
{N}dS (3.31)
En combinant les nouvelles expressions de E, F et G on obtient le syste`me line´aire
suivant :(∫
Yf∪Ym
[B]T [λ][B]dV + 4Kl(T 0)3[Φ]
)
︸ ︷︷ ︸
[H]
{
χk
}
= −
∫
Yf∪Ym
[B]T
{
λk
}
dV︸ ︷︷ ︸
{Ik}
(3.32)
La re´solution de cette e´quation ne´cessite d’abord la prise en compte des conditions
aux limites de pe´riodicite´.
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3.3.3 Application des conditions aux limites de pe´riodicite´
Les conditions aux limites de pe´riodicite´ sont applique´es sur les bords exte´rieurs
du domaine Y. Ces conditions impliquent que le champ solution χk prenne des
valeurs identiques aux noeuds en vis-a`-vis sur des faces oppose´es de Y. Afin de
coupler ces paires de noeuds, la me´thode utilise´e est celle des multiplicateurs de
Lagrange qui s’exprime mathe´matiquement par :[
[H] [J ]T
[J ] [0]
]
︸ ︷︷ ︸
[A]
[ {
χk
}
{M}
]
=
[
{Ik}
{0}
]
(3.33)
ou` {M} est le vecteur constitue´ des multiplicateurs de Lagrange et [J ] le tenseur
constitue´ des e´quations de couplage.
C’est une me´thode qui a l’avantage d’eˆtre exacte et relativement facile a` imple´-
menter malgre´ le fait qu’elle rende la matrice [A] singulie`re lorsque une e´quation au
sein du syste`me (3.33) est re´pe´te´e. Une re´solution de ce syste`me avec une me´thode
ite´rative (gradient biconjugue´ [7]) permet de contourner ce proble`me. Ce solveur a
e´te´ choisi pour sa rapidite´ de convergence dans le proble`me e´tudie´ par rapport aux
autres solveurs de MATLAB. Une fois les inconnues nodales χki calcule´es, le tenseur
de conductivite´ thermique est de´termine´ en utilisant la relation suivante directement
issue de l’e´quation (3.24) :
[λeff ] =
1
|Y|
∫
Yf∪Ym
[λ]([B][χ] + [I])dV (3.34)
ou` [χ] est le tenseur forme´ des vecteurs {χk}.
3.4 Re´sultats et comparaisons
Plusieurs mode`les ont e´te´ de´crits dans le paragraphe 2.3 afin d’expliquer le
phe´nome`ne de saut de tempe´rature a` l’interface fibre-matrice. En particulier, la
diffe´rence entre le mode`le de dispersion acoustique (AMM) et le mode`le de dispersion
par diffusion (DMM) est lie´e a` la rugosite´ de l’interface. Le but de ce paragraphe est
de comparer ces deux mode`les avec le contact parfait et les re´sultats expe´rimentaux
de la litte´rature [54] de manie`re a` e´tudier l’influence de la barrie`re thermique sur
la conductivite´ transverse d’un composite UD en fibre de verre et re´sine e´poxyde.
Dans une premie`re e´tape, nous allons de´terminer l’impe´dance thermique d’interface
K pour les deux mode`les AMM et DMM puis nous verrons son influence sur la
conductivite´ thermique transverse d’un composite UD.
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3.4.1 Calcul de l’impe´dance thermique K
Afin de calculer K de´finie par l’e´quation (3.6), il faut connaˆıtre au pre´alable
les vitesses acoustiques longitudinales et transversales de chacun des constituants.
Elles sont calcule´es par les relations suivantes a` partir des proprie´te´s me´caniques de
chacun des constituants :
cil =
√
(1− νi)Ei
(1 + νi)(1− 2νi)ρi
cit =
√
Ei
2(1 + νi)ρi
(3.35)
ou` Ei est le module d’e´lasticite´, νi le coefficient de Poisson et ρi la densite´ du solide
i. Les proprie´te´s me´caniques de la fibre de verre E et de la re´sine e´poxyde utilise´es
dans le mode`le sont pre´sente´es dans le tableau 3.1.
Solides Densite´ ρ (kg.m−3) [25] Coefficient de Poisson ν [25] Module d’e´lasticite´ E (GPa) [29]
Fibre de verre E 2600 0,25 70
Re´sine e´poxyde 1200 0,4 8
Tab. 3.1 – Proprie´te´s me´caniques de la fibre de verre E et de la re´sine e´poxyde
Apre`s imple´mentation dans le logiciel MATLAB de la relation (3.6) pour chacun
des mode`les, on en de´duit les impe´dances thermiques suivantes :
K =
{
445 W.m−2.K−4 (DMM)
393 W.m−2.K−4 (AMM)
(3.36)
L’e´cart relatif entre l’impe´dance thermique de´termine´e par le mode`le de dispersion
acoustique et par le mode`le de dispersion par diffusion est de 11, 68%. L’influence
de cet e´cart sur la conductivite´ thermique est e´tudie´ dans le paragraphe suivant.
3.4.2 Influence de l’impe´dance K sur la conductivite´ trans-
verse d’un composite UD
Les mesures de conductivite´ thermique, a` tre`s basse tempe´rature, sur les isolants
sont tre`s complique´es a` effectuer (temps de stabilisation, pertes de flux) surtout dans
le cas des fibres de verre. En effet, leur ge´ome´trie (diame`tre ≈ µm) rend tre`s difficile
la fixation de sondes de tempe´rature [53] et le flux de chaleur a` appliquer est tre`s
faible (infe´rieure au µW ). Radcliffe et al. [54] ont contourne´ ce proble`me en effectuant
des mesures sur un ensemble de fibres dispose´s de manie`re paralle`le les unes aux
autres. Dans notre e´tude, nous interpolons leurs courbes de conductivite´ thermique
(figure 2.2) avec des splines cubiques et utilisons les fonctions, de´pendantes de la
tempe´rature, ainsi trouve´es dans notre mode`le d’homoge´ne´isation.
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La figure 3.7 pre´sente la re´partition du champ χ1, solution de l’e´quation (3.22),
sur une coupe du VER paralle`le au plan (y1, y2) pour un taux volumique de fibre
de 46%, une impe´dance de 445 W.m−2.K−4 (DMM) et des tempe´ratures macro-
scopiques T 0 de 2K et 15K. Cette figure montre que l’impe´dance thermique cre´e
(a) Vue en coupe du champ χ1
pour T 0 = 2K
(b) Vue 3D du champ χ1 pour
T 0 = 2K
(c) Vue en coupe du champ χ1
pour T 0 = 15K
(d) Vue 3D du champ χ1 pour
T 0 = 15K
Fig. 3.7 – Exemple de re´partition du champ χ1 au sein du VER.
une discontinuite´ du champ χ1 a` l’interface fibre-matrice pour une tempe´rature de
2K alors qu’il est continu a` 15K. En fait ce phe´nome`ne n’apparait que lorsque la
tempe´rature est infe´rieure a` environ 10K (figure 3.8), ce qui est cohe´rent avec l’effet
Kapitza. A pre´sent que l’influence de la barrie`re thermique sur le champ χ1 a e´te´ mis
en e´vidence, regardons l’influence qu’elle peut avoir sur la conductivite´ thermique
transverse. Dans une premie`re se´rie de simulations, le taux de fibre volumique a e´te´
fixe´ a` 33%, 46% et 77% (car les donne´es expe´rimentales disponibles [54] utilisent ces
pourcentages) pour une tempe´rature T 0 comprise entre 2K et 60K.
La figure 3.9 montre que le mode`le avec l’impe´dance thermique d’interface cal-
cule´e avec le DMM ou l’AMM donne de bons re´sultats quelle que soit la tempe´rature.
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Fig. 3.8 – Mise en e´vidence du seuil de discontinuite´ du champ χ1 pour T 0 = 10 K.
En effet, au dessous de 10K les re´sultats sont tre`s proches de ceux trouve´s expe´ri-
mentalement par Radcliffe [54] contrairement aux mode`les d’estimation classiques
qui donnent des re´sultats similaires au mode`le d’homoge´ne´isation avec un contact
parfait. En fait, pour des tempe´ratures e´le´ve´es, les mode`les calcule´s avec le DMM ou
l’AMM convergent vers le mode`le avec un contact parfait du fait de l’augmentation
tre`s rapide (proportionnelle a` T 0
3
) du second terme de la relation (3.22) avec la
tempe´rature.
Dans le cas de l’interface verre-E/e´poxyde, les valeurs de l’impe´dance thermique
calcule´es avec les deux mode`les AMM et DMM sont tre`s proches l’une de l’autre.
Toutefois, il semblerait que la courbe de conductivite´ thermique obtenue avec l’AMM
soit plus proche de la courbe expe´rimentale pour T 0 < 10 K (figure 3.9 c), meˆme si
les incertitudes de mesure ne sont pas connues. Par conse´quent, c’est ce mode`le qui
sera adopte´ pour la suite de l’homoge´ne´isation multi-e´chelle.
La figure 3.10 pre´sente les re´sultats de la conductivite´ thermique transverse
the´orique et expe´rimentale pour plusieurs taux de fibre. En dessous d’une tempe´rature
d’environ 3K, les proprie´te´s thermiques sont totalement inverse´es. En effet, plus le
composite est renforce´ et plus il a une conductivite´ faible. Cette proprie´te´ physique
est un parame`tre de conception tre`s inte´ressant pour les structures utilise´es a` tre`s
basse tempe´rature. Ce phe´nome`ne est aussi pre´sent dans d’autres types de composite
ou` seule la tempe´rature d’inversion est diffe´rente.
3.5 Conclusion
Dans ce chapitre un mode`le base´ sur une me´thode d’homoge´ne´isation pe´riodique
a` deux e´chelles avec de´veloppement asymptotique du champ de tempe´rature et avec
prise en compte du me´canisme des phonons a e´te´ de´veloppe´ puis programme´ en uti-
lisant la me´thode des e´le´ments finis sous MATLAB. Ce mode`le prend en compte le
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(a) vf = 33% (b) vf = 46%
(c) vf = 77%
Fig. 3.9 – Conductivite´ thermique transversale, the´orique et expe´rimentale [54],
d’un composite unidirectionnel verre-E/e´poxyde pour diffe´rents taux de fibre.
comportement thermique non line´aire en tempe´rature. Il a e´te´ valide´ avec les deux
principaux mode`les de transfert thermique a` l’interface solide-solide AMM et DMM
pour des taux volumiques de fibre de 33%, 46% et 77% et pour des tempe´ratures
supe´rieures a` 10 K. Ce mode`le s’est montre´ tre`s satisfaisant pour les tempe´ratures
comprises entre 2 K et 10 K contrairement aux mode`les classiques actuels d’esti-
mation de la conductivite´ thermique transverse. Pour les tempe´ratures infe´rieures
a` 2 K, le mode`le n’a pu eˆtre ve´rifie´ par manque d’informations sur la conductivite´
thermique de la fibre de verre E et du composite unidirectionnel.
L’objectif a` pre´sent est d’utiliser ce mode`le pour estimer le comportement ther-
mique d’une me`che puis d’un composite tresse´, en verre-E/e´poxyde, a` tre`s basse
tempe´rature. Cette e´tude fait l’objet du chapitre suivant.
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Fig. 3.10 – Conductivite´ thermique transverse d’un composite unidirectionnel verre-
E/e´poxyde.
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Chapitre 4
De´termination des conductivite´s
thermiques e´quivalentes d’un
composite tresse´
4.1 Introduction
Un composite a` renfort textile peut eˆtre conside´re´ comme une structure pe´riodi-
que. Par conse´quent l’e´tude d’une partie repre´sentative de la structure est suffisante
pour connaˆıtre son comportement global. Cette partie, appele´e V ERt, est mode´lise´e
sur le logiciel de calcul par e´le´ments finis ANSYS 8.1. Dans le premier paragraphe,
les diffe´rents aspects de cette mode´lisation sont pre´sente´s (ge´ome´trie, maillage et
chargement thermique). De manie`re a` valider ce mode`le, des mesures de conductivite´
thermique a` tre`s basses tempe´ratures ont e´te´ mene´es au CERN. La description du
dispositif et du protocole expe´rimental font l’objet du second paragraphe. Ensuite,
une comparaison entre les re´sultats mesure´s et ceux obtenus par les mode`les e´le´ments
finis d’une part et par la the´orie des stratifie´s d’autre part est effectue´e. Enfin, dans
un dernier paragraphe, la me´thode d’homoge´ne´isation permettant de de´terminer les
conductivite´s e´quivalentes du composite tresse´ est pre´sente´e.
4.2 Mode´lisation d’un composite tresse´
4.2.1 Ge´ome´trie et maillage
La premie`re e´tape de cette mode´lisation consiste a` reproduire de la manie`re
la plus re´aliste possible la ge´ome´trie du renfort tresse´ (figure 4.1). Dans notre
e´tude, le renfort se pre´sente sous la forme d’un serge´ 2D oriente´ a` 45˚ , 2 flotte´s
pour 2 lie´s avec renfort de fils d’aˆme. Afin de mode´liser ce renfort, un volume
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Fig. 4.1 – Photographie des fibres tresse´s du mate´riau composite e´tudie´.
e´le´mentaire repre´sentatif est de´fini. Il s’agit d’identifier le motif du renfort tresse´,
dont la de´finition n’est pas unique (possibilite´ de translation dans le plan), qui par
re´pe´tition pe´riodique repre´sente le renfort entier. Le motif repre´sente´ sur la figure 4.2
sera celui retenu et utilise´ pour la mode´lisation. Malgre´ le motif complexe du VERt,
(a) Renfort complet
(b) Renfort du VERt
Fig. 4.2 – Repre´sentation plane du renfort e´tudie´.
la ge´ome´trie est directement construite sur le logiciel ANSYS 8.1. Les parame`tres
utilise´s pour sa construction sont :
1. les dimensions des axes permettant de construire la section d’une me`che. Dans
notre e´tude, la section est de type lenticulaire car elle fait partie des sections les
plus re´alistes [10] avec la section elliptique. Cette section est ensuite extrude´e
le long d’une spline de manie`re a` obtenir une me`che ;
2. l’e´cartement des fils d’aˆme (me`ches a` 0˚ ) ;
3. les angles d’orientation des diffe´rentes me`ches (±45˚ ) ;
4. les dimensions de la re´sine comple´mentaire ;
5. les coordonne´es de points permettant de construire la ligne moyenne d’une
me`che afin d’e´viter les intersections, e´ventuelles, entre les diffe´rentes me`ches.
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A ces parame`tres ge´ome´triques s’ajoutent les deux crite`res suivants concernant les
conductivite´s thermiques :
1. les conductivite´s thermiques e´quivalentes, non-line´aires, des me`ches peuvent
eˆtre conside´re´es, localement, comme celles de composites unidirectionnels avec
un taux de fibre volumique e´leve´ (80%) ;
2. la conductivite´ thermique de la re´sine est utilise´e comme caracte´ristique ther-
mique dans le reste du VERt.
L’acce`s aux parame`tres ge´ome´triques permettant de de´crire le composite tresse´
est difficile. Tout d’abord, les dimensions a` observer sont de l’ordre du dixie`me de
millime`tre. Une observation au microscope e´lectronique, effectue´e au CERN, ne per-
met pas de quantifier ces dimensions car lors de la pre´paration de l’e´chantillon, il
est indispensable de de´poser sur la surface a` observer une fine couche de mate´riau
posse`dant des e´lectrons en quantite´ suffisante du fait de la nature isolante du compo-
site. Cette me´tallisation par de´poˆt d’or, pour nos observations, n’est pas ne´cessaire
avec un microscope environnemental. En raison de ce de´poˆt, faire la distinction entre
les me`ches et la matrice est tre`s difficile. De plus, il est tre`s difficile de faire une cou-
pure nette de l’e´chantillon sans de´te´rioration des fibres ce qui modifie localement
leur re´partition sur la face observe´e (figure 4.3).
Fig. 4.3 – Vue en coupe du composite au microscope e´lectronique a` balayage.
Finalement les parame`tres ge´ome´triques ont e´te´ obtenus par une observation du
composite a` l’œil nu et avec une loupe. En se placant a` ce niveau d’e´chelle, il est
plus aise´ de faire une statistique des diffe´rentes dimensions.
Les figures (4.4) et (4.5) repre´sentent le renfort du VERt mode´lise´ sur ANSYS
8.1 avec ses diffe´rentes dimensions. L’ensemble des volumes ainsi obtenus est maille´
(figure 4.6) avec des e´le´ments tridimensionnels (solid 70 ) de forme hexae´drique de
manie`re ge´ne´rale et de forme prismatique dans les zones pre´sentant des singula-
rite´s ge´ome´triques (coins du VERt). L’e´le´ment solid 70 a l’avantage d’associer les
parame`tres mate´riels (conductivite´s thermiques) au repe`re local de l’e´le´ment. Cette
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Fig. 4.4 – Vue isome´trique du renfort.
Fig. 4.5 – Vue de face du renfort.
condition est indispensable a` l’obtention d’une me`che localement isotrope transverse.
Le reste du V ERt (la re´sine) est comple´te´ par des e´le´ments te´trae´driques isotropes
(figure 4.7).
4.2.2 Chargement
La seconde e´tape consiste a` appliquer les conditions aux limites. Une diffe´rence
de tempe´rature ∆T constante est applique´e entre deux surfaces oppose´es du VERt
(figure 4.8). Ce choix est lie´ a` la proce´dure expe´rimentale de´crite au paragraphe
suivant. Cette diffe´rence de tempe´rature est tre`s petite (≈ 0, 1K) afin d’e´viter les
erreurs lie´es a` la de´pendance de la conductivite´ thermique en tempe´rature. Apre`s
re´solution, le tenseur de conductivite´ thermique effective
(
Λeff
)
du composite tresse´
est de´duit de la relation suivante (de´monstration dans le paragraphe 4.3.1) :
Λeffii
(
Tini +
∆T
2
)
=
Qili
Ai∆T
(4.1)
ou` Qi est le flux de chaleur mesure´ sur la surface oriente´e par i (Ai) ; li la longueur
du VERt suivant i ; Tini la tempe´rature au voisinage de laquelle on recherche la
conductivite´ thermique ; Λeffii la conductivite´ thermique e´quivalente suivant i. Il est
a` noter que la convention d’Einstein n’est pas utilise´e dans cette relation.
En paralle`le a` ces simulations, des mesures de conductivite´s thermiques a` tre`s
basse tempe´rature ont e´te´ mene´es au sein du CERN, sur des e´chantillons de com-
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Fig. 4.6 – Maillage du renfort.
Fig. 4.7 – Maillage du V ERt.
posite tresse´. Le dispositif et le protocole expe´rimental sont pre´sente´s dans le para-
graphe suivant.
4.3 Mesure de la conductivite´ thermique d’un com-
posite tresse´ a` tre`s basse tempe´rature
4.3.1 The´orie de la mesure
La conductivite´ thermique d’un mate´riau est de´termine´e a` l’aide d’une me´thode
dite statique ou stationnaire. Cette me´thode consiste a` attendre que le syste`me soit
dans un e´tat d’e´quilibre. Dans cet e´tat, l’e´quation de la chaleur s’e´crit :
div(q) = 0 (4.2)
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Fig. 4.8 – Exemple de de´termination de Λ11.
ou` q est le vecteur de densite´ de flux thermique de´fini par :
q = −Λexp(T )grad(T ) (4.3)
En appliquant l’e´quation (4.3) a` l’e´chantillon de composite repre´sente´ a` la figure 4.9
et en l’inte´grant sur la surface constante S, l’e´quation devient :
Q0 = −Λ
exp
11 (T )S
dT
dL
(4.4)
ou` dL est l’e´le´ment de longueur suivant l’axe 1.
Cette e´quation est commune´ment appele´e loi de FOURIER. L’expression de la
conductivite´ thermique e´quivalente de l’e´chantillon est obtenue par inte´gration de
l’e´quation (4.4) le long de l’e´chantillon :
Λexp11
(
Tc +
∆T
2
)
=
Q0L
S∆T
(4.5)
Il est a` noter que Λexp11 de´pend fortement de la tempe´rature a` tre`s basse tempe´rature,
par conse´quent en pratique, la diffe´rence ∆T doit eˆtre aussi petite que possible, afin
de conside´rer la conductivite´ thermique comme constante sur la longueur L.
Fig. 4.9 – Repre´sentation sche´matique d’un e´chantillon.
4.3.2 Dispositif expe´rimental
4.3.2.1 Description du dispositif
Afin de ve´rifier le mode`le d’estimation de la conductivite´ thermique d’un com-
posite tresse´, j’ai effectue´ des mesures de conductivite´ thermique au CRYOLAB,
4.3. Mesure de la conductivite´ thermique d’un composite tresse´ a` tre`s basse
tempe´rature 69
laboratoire spe´cialise´ dans la cryoge´nie situe´ au sein du CERN. Les mate´riaux me-
sure´s e´tant des isolants, ces tests sont tre`s longs. En effet, pour chaque tempe´rature,
il faut attendre la stabilisation du champ de tempe´rature dans l’e´chantillon (envi-
ron 30 mn pour chaque tempe´rature). Par conse´quent la zone d’e´tude est limite´e
aux tempe´ratures comprises entre 4,5K et 26K. Dans ces conditions, l’utilisation
de l’he´lium liquide s’ave`re ne´cessaire. Celui-ci agit comme un puits de chaleur de
4,2K. Il est stocke´ dans un dewar (enceinte isolante) qui posse`de une ouverture a`
son sommet de manie`re a` pouvoir y introduire une canne (sous vide) dans laquelle
est place´e l’e´chantillon a` mesurer. La partie de la canne ou` est place´e l’e´chantillon
est repre´sente´e a` la figure 4.10.
Fig. 4.10 – Sche´ma et photo du dispositif expe´rimental.
La partie A est en cuivre et est directement au contact de l’he´lium. De conduc-
tivite´ thermique e´leve´e, le cuivre a une tempe´rature suppose´e constante et e´gale a`
4,2K. Cette partie est aussi en contact avec la pie`ce B en cuivre, sur laquelle est
fixe´e une sonde de tempe´rature (Tc). De plus une re´sistance e´lectrique (Rb = 120 Ω)
permettant d’augmenter cette tempe´rature et des mors de fixation de l’e´chantillon
sont place´s sur sa partie infe´rieure. Sur l’autre extre´mite´ de l’e´chantillon, une petite
plaque en cuivre est colle´e avec de l’Araldite lente (colle re´sistante aux tre`s basses
tempe´ratures) sur laquelle est fixe´e une re´sistance e´lectrique de 10 kΩ (Rs). Cette
re´sistance permet d’appliquer un flux de chaleur, de manie`re pre´cise (quelques µW ),
sur l’e´chantillon cre´ant ainsi une diffe´rence de tempe´rature ∆T qui est mesure´e a`
l’aide d’un thermocouple (Chromel/Or) utilise´ en diffe´rentiel. Ce thermocouple est
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fixe´ sur des petits supports en inox qui ont e´te´ pre´alablement inse´re´s dans deux
trous (0, 1 mm de diame`tre) perce´s dans l’e´chantillon.
Les e´chantillons utilise´s ont une section de 11, 6 × 3, 8 mm2 et une longueur de
35 mm. La longueur utile pour le calcul de la conductivite´ thermique, qui est la
distance entre les contacts du thermocouple, est de 20 mm.
4.3.2.2 Pertes de flux
Dans le calcul de λexp, le flux de chaleur Q0 est suppose´ passer a` travers tout
l’e´chantillon. Cependant, en pratique, ce flux peut se dissiper de diffe´rentes manie`res.
L’objectif de cette section est d’identifier et de quantifier ces pertes.
– Pertes par rayonnement : L’exte´rieur de la canne e´tant toujours a` 4,2K
(bain d’he´lium), la chaleur rayonne de l’e´chantillon vers la canne. Cette quan-
titite´ de chaleur peut eˆtre quantifie´e par la relation suivante [42] :
Qrad =
σSe(T
4
c − T
4
canne)
1
εe
+ Se
Scanne
(
1
εcanne
− 1
) (4.6)
ou` σ = 5, 67e−8 W.m−2.K−4 est la constante de Stefan-Boltzmann, Se la sur-
face late´rale de l’e´chantillon et Scanne la surface de la canne. Tc et Tcanne sont
les tempe´ratures de l’e´chantillon et de la canne, εe et εcanne les e´missivite´s res-
pectives. Cette relation est correcte pour des cylindres concentriques infinis,
ne´anmoins elle est utilise´e ici pour avoir un ordre de grandeur. Les e´missivite´s
sont estime´es et non mesure´es. εcanne a e´te´ fixe´e a` 0,1 sachant que les me´taux
classiques ont une emissivite´ de l’ordre de 0,01. Pour ce qui est de l’e´missivite´
de l’e´chantillon, elle est plus difficile a` estimer et par conse´quent elle a e´te´
prise e´gale a` 1 (cas le plus de´favorable). Apre`s calculs, pour les tempe´ratures
comprises dans la zone d’e´tude, le pourcentage de perte par rayonnement est
infe´rieur a` 1%, ce qui permet de les ne´gliger.
– Pertes par convection : Le vide dans la canne e´tant infe´rieure a` 10−3 Pa
durant toute les mesures, la convection est ne´gligeable.
– Pertes par conduction dans les fils alimentant la re´sistance Rs : Ces
fils sont une source de perte de chaleur lorsqu’ils sont fins et longs, tandis
qu’ils minimisent la ge´ne´ration de chaleur lorsqu’ils sont courts et larges. Le
proble`me a e´te´ re´solu en prenant des fils longs et fins, et une re´sistance Rs
tre`s grande (10 kΩ), minimisant ainsi le courant circulant dans les fils et la
ge´ne´ration de chaleur.
– Pertes par conduction dans les fils du thermocouple : Les thermo-
couples en Chromel-Or de Lakeshore ont e´te´ choisis pour leur haute sensibilite´
thermoe´lectrique. Les fils qui les composent ont une section de 0,013 mm2 et
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une longueur de 1,5 m. En limitant les ∆T a` environ 0,1 K, les fuites sont sup-
pose´es ne´gligeables. Des mesures d’e´talonnage effectue´es au CERN ont permis
de ve´rifier cette hypothe`se (paragraphe suivant).
4.3.2.3 Validation du dispositif avec un e´chantillon de re´fe´rence
Afin d’e´talonner le dispositif expe´rimental, une premie`re mesure est effectue´e sur
un e´chantillon de re´fe´rence RM 8424 en graphite obtenue aupre`s du National Bureau
of Standards (NBS) [36]. C’est un e´chantillon cylindrique de 6,4 mm de diame`tre
et de 50 mm de longueur. La distance entre les deux contacts du thermocouple est
de 25 mm. La figure 4.11 repre´sente l’e´volution de la conductivite´ thermique en
fonction de la tempe´rature obtenue au CRYOLAB et par le NBS.
Fig. 4.11 – Evolution de la conductivite´ thermique pour diffe´rentes tempe´ratures
de Tc sur un e´chantillon de graphite.
Les re´sultats obtenus respectent bien la courbe d’e´talonnage pour des tempe´ra-
tures supe´rieures a` 10 K avec une erreur relative infe´rieure a` 10 %. Par contre,
pour des tempe´ratures infe´rieures a` 10 K, la diffe´rence est supe´rieure a` 20 %. Cette
diffe´rence est essentiellement due a` l’he´te´roge´ne´ite´ du graphite d’un e´chantillon de
re´fe´rence a` un autre [36].
4.4 Re´sultats nume´riques et expe´rimentaux
Les re´sultats the´oriques et expe´rimentaux sont pre´sente´s sur la figure 4.12. Les
mesures ont e´te´ effectue´es sur des e´chantillons coupe´s dans une plaque de composite
qui posse`de le meˆme renfort tresse´ que le support de dipoˆle du LHC. Les incertitudes
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Fig. 4.12 – Conductivite´ thermique effective suivant l’axe 3.
repre´sente´es sur la figure sont celles de mesure (bruit). Les incertitudes de lecture
sont suppose´es ne´gligeables du fait de l’acquisition informatise´e du dispositif.
Les re´sultats expe´rimentaux sont compare´s d’une part aux simulations nume´ri-
ques du composite a` renfort tresse´ et d’autre part a` ceux obtenus avec la the´orie des
stratifie´s. Ces deux mode`les prennent en compte la re´sistance thermique d’interface
de type AMM. Dans le mode`le stratifie´, la se´quence d’empilement est [−45/0/45]
et le taux de fibres est de 31, 25% de manie`re a` respecter la meˆme orientation et
le meˆme taux volumique de fibres que pour le composite tresse´ mode´lise´. Les taux
volumiques de fibres des plis sont pre´sente´s dans le tableau 4.1.
Orientation (degre´) Taux de fibre (%)
0 46,87
± 45 23,44
Tab. 4.1 – Orientation et taux de fibres des plis pour le mode`le stratifie´
Finalement, on peut constater que le mode`le avec le tissu donne de meilleurs
re´sultats que celui base´ sur la the´orie des stratifie´s malgre´ un le´ger offset. Cette
diffe´rence peut eˆtre en partie lie´e au fait que le taux de fibres utilise´ dans le mode`le
du tissu n’est pas le meˆme que celui de l’e´chantillon (46%). De manie`re a` obtenir
le taux de fibres re´el, il serait ne´cessaire d’augmenter le taux de compactage du
mode`le nume´rique. Ne´anmoins cette modification est tre`s difficile a` re´aliser a` cause
du croisement des me`ches. La solution serait de reconstruire ce mode`le a` l’aide d’un
logiciel de CAO et d’utiliser des surfaces parame´tre´es (cette alternative sera mise en
œuvre lors de l’e´tude de l’influence de l’orientation des me`ches dans l’annexe A).
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4.5 Estimation du tenseur de conductivite´ ther-
mique effective du tissu
Le mode`le de calcul de la conductivite´ thermique du tissu a e´te´ valide´ par des
mesures (paragraphe 4.4). A pre´sent, le tenseur de conductivite´ thermique effective
du tissu est recherche´ de manie`re a` pouvoir l’utiliser en tant que parame`tre mate´riel
dans la mode´lisation d’une structure. Ce tenseur est calcule´ en utilisant une me´thode
d’homoge´ne´isation base´e sur diffe´rents tests simule´s avec un mode`le par e´le´ments
finis. L’ide´e est de calculer, par analogie avec la me´canique, la pseudo-e´nergie ther-
miqueWt pour six cas de chargement diffe´rents. Les termes de couplage sont calcule´s
de manie`re a` ve´rifier si le composite a un comportement orthotrope.
La pseudo-e´nergie thermique est de´finie par :
2Wt =
1
V
∫
V
q.gradTdV =
〈
q.gradT
〉
V
(4.7)
ou` V est le volume du V ERt, q le vecteur densite´ de flux thermique et gradT le
vecteur gradient de tempe´rature. Cette pseudo-e´nergie est directement calcule´e avec
le logiciel ANSYS 8.1.
Le the´ore`me de Hill [12] permettant de relier les grandeurs macroscopiques et
microscopiques s’e´crit : 〈
q.gradT
〉
V
=
〈
q
〉
V
.
〈
gradT
〉
V
(4.8)
La pseudo-e´nergie s’exprime alors par
2Wt = Λ11G
2
1 + Λ22G
2
2 + Λ33G
2
3 + 2Λ12G1G2 + 2Λ13G1G3 + 2Λ23G2G3 (4.9)
avec le tenseur de conductivite´ thermique effective du composite tresse´ Λ de´fini par :
Λ =

 Λ11 Λ12 Λ13Λ12 Λ22 Λ23
Λ13 Λ23 Λ33

 (4.10)
Les conditions aux limites en tempe´rature a` appliquer sont les suivantes :
T = G.OM (4.11)
ou` G = (G1, G2, G3)
T est un vecteur constant (gradient de tempe´rature) et OM le
vecteur position correspondant aux coordonne´es des noeuds appartenant aux bords
du V ERt.
Diffe´rentes conditions de chargement ont e´te´ choisies de manie`re a` annuler les
termes non recherche´s. Ces chargements sont au nombre de six et sont de´crits ci-
dessous.
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4.5.1 De´termination de Λ11, Λ22 et Λ33
Une premie`re se´rie de chargements permet de calculer Λ11, Λ22 et Λ33. Ces trois
termes correspondent aux coefficients situe´s sur la diagonale de la matrice Λ et par
conse´quent, ils peuvent eˆtre calcule´s directement sans calculs pre´liminaires.
– Cas 1 : Calcul de Λ11
Dans le premier cas de chargement, la tempe´rature est applique´e sur chaque
noeud appartenant aux faces du V ERt (figure 4.13 a) de manie`re a` avoir un
gradient thermique constant e´gal a` G1 suivant la direction 1. Apre`s re´solution
et simplification de l’e´quation (4.9), le coefficient Λ11 est obtenu avec la relation
suivante :
Λ11 = 2Wt (G1)
−2 (4.12)
– Cas 2 : Calcul de Λ22
Dans le second cas de chargement, la tempe´rature est applique´e sur chaque
noeud appartenant aux faces du V ERt (figure 4.13 b) de manie`re a` avoir un
gradient thermique constant e´gal a` G2 suivant la direction 2. D’ou` :
Λ22 = 2Wt (G2)
−2 (4.13)
– Cas 3 : Calcul de Λ33
Dans le troisie`me cas de chargement, la tempe´rature est applique´e sur chaque
noeud appartenant aux faces du V ERt (figure 4.13 c) de manie`re a` avoir un
gradient thermique constant e´gal a` G3 suivant la direction 3. D’ou` :
Λ33 = 2Wt (G3)
−2 (4.14)
4.5.2 De´termination de Λ12, Λ23 et Λ13
Une seconde se´rie de chargement permet de calculer Λ12, Λ23 et Λ13. Ces trois
termes correspondent aux coefficients de couplage dans la matrice Λ et par conse´-
quent, les re´sultats pre´ce´dents sont indispensables.
– Cas 1 : Calcul de Λ12
Dans le premier cas de chargement, la tempe´rature est applique´e sur chaque
nœud appartenant aux faces du V ERt (figure 4.13 d) de manie`re a` avoir un
gradient thermique constant e´gal a` G1 suivant la direction 1 et e´gal a` G2
suivant la direction 2. D’ou` :
Λ12 =
2Wt − Λ11 (G1)
2 − Λ22 (G2)
2
2G1G2
(4.15)
– Cas 2 : Calcul de Λ23
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Dans le second cas de chargement, la tempe´rature est applique´e sur chaque
noeud appartenant aux faces du V ERt (figure 4.13 e) de manie`re a` avoir un
gradient thermique constant e´gal a` G2 suivant la direction 2 et e´gal a` G3
suivant la direction 3. D’ou` :
Λ12 =
2Wt − Λ22 (G2)
2 − Λ33 (G3)
2
2G2G3
(4.16)
– Cas 3 : Calcul de Λ13
Dans le troisie`me cas de chargement, la tempe´rature est applique´e sur chaque
noeud appartenant aux faces du V ERt (figure 4.13 f) de manie`re a` avoir un
gradient thermique constant e´gal a` G1 suivant la direction 1 et e´gal a` G3
suivant la direction 3. D’ou` :
Λ12 =
2Wt − Λ11 (G1)
2 − Λ33 (G3)
2
2G1G3
(4.17)
4.5.3 Re´sultats
Le tenseur de conductivite´ thermique Λ a e´te´ de´termine´ pour des tempe´ratures
Tini comprises entre 1, 9K et 293K. Tout comme dans le paragraphe 4.3, la diffe´rence
de tempe´rature (∆T ) a e´te´ fixe´e a` 0, 1K. La figure 4.14 pre´sente les valeurs des
composantes de ce tenseur en fonction de la tempe´rature.
La figure 4.14 (a) montre que la composante Λ33 du tenseur de conductivite´
thermique est le´ge`rement plus e´leve´e. Ce re´sultat e´tait pre´visible car la direction
associe´e a` cette composante est la meˆme que celle des me`ches a` 0˚ . Ensuite on
trouve la composante Λ11 qui posse`de une valeur interme´diaire. Finalement, c’est la
composante Λ22 qui a la valeur la plus faible du fait qu’aucune me`che ne traverse
le VERt dans la direction associe´e. On peut remarquer que la moyenne des e´carts
relatifs entre Λ33 et Λ22 est de 30 %.
La figure 4.14 (b) montre que les composantes hors diagonale du tenseur de
conductivite´ thermique ont des valeurs tre`s faibles compare´es aux termes de la dia-
gonale. L’e´volution des grandeurs Λ12, Λ13 et Λ23 en fonction de la tempe´rature n’a
pas vraiment de signification physique dans la mesure ou` les valeurs obtenues sont
dans le domaine des erreurs nume´riques. Le comportement thermique du composite
tresse´ peut donc eˆtre conside´re´ orthotrope avec les axes 1, 2 et 3 axes d’orthotropie.
4.6 Conclusion
Dans ce chapitre, un composite tresse´ a e´te´ mode´lise´ par le logiciel de calculs par
e´le´ments finis ANSYS 8.1. Ce mode`le prend en compte le me´canisme des phonons
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a` l’interface fibre/matrice au sein de chaque me`che. Un chargement nume´rique a
e´te´ applique´, compare´ et valide´ avec des re´sultats expe´rimentaux obtenus au CERN
pour des tempe´ratures cryoge´niques. De plus, la comparaison avec la the´orie des
stratifie´s a permis de montrer qu’une repre´sentation plus re´aliste de la ge´ome´trie
d’un composite tresse´ donnait des re´sultats bien plus satisfaisants, quelle que soit la
tempe´rature, que lorsqu’il e´tait conside´re´ comme un empilement de plis undirection-
nels. Finalement, une me´thode d’homoge´ne´isation a e´te´ applique´e sur le VERt du
composite tresse´ de manie`re a` ve´rifier son comportement orthotrope d’une part et a`
de´terminer les composantes du tenseur de conductivite´ thermique effective d’autre
part dans l’optique de les utiliser dans un calcul de structure.
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(a) Chargement pour obtenir Λ11 (b) Chargement pour obtenir Λ22
(c) Chargement pour obtenir Λ33 (d) Chargement pour obtenir Λ12
(e) Chargement pour obtenir Λ23 (f) Chargement pour obtenir Λ13
Fig. 4.13 – Repre´sentation des diffe´rents cas de chargement.
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(a) Composantes sur la diagonale (b) Composantes hors diagonale
Fig. 4.14 – Repre´sentation des diffe´rentes composantes du tenseur de conductivite´
thermique.
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Conclusion
Dans cette partie, le comportement thermique d’un composite tresse´ a e´te´ e´tudie´
a` l’aide d’une me´thode multi-e´chelle. En effet, chaque me`che de ce composite a e´te´
assimile´e localement a` un composite unidirectionnel sur lequel une me´thode d’ho-
moge´ne´isation asymptotique a` double e´chelle a e´te´ applique´e. Cette me´thode prend
en compte les modifications du transfert thermique au sein des solides a` tre`s basse
tempe´rature. Ce sont ces modifications qui font que l’ensemble des mode`les clas-
siques d’estimation de la conductivite´ thermique effective ont e´te´ mis en de´faut.
Plusieurs simulations ont e´te´ effectue´es sur le mode`le puis valide´es par des re´sultats
expe´rimentaux trouve´s dans la litte´rature. Cette validation a permis d’utiliser les
coefficients homoge´ne´ise´s en tant que parame`tre mate´riel du renfort. Celui-ci a e´te´
mode´lise´ de la manie`re la plus re´aliste possible et compare´ a` des essais effectue´s
au CERN. Au final, ce mode`le donne des re´sultats plus satisfaisants que ceux
obtenus avec la the´orie classique des stratifie´s. Ces bons re´sultats ont permis de
continuer l’e´tude en passant au niveau d’e´chelle supe´rieur. Pour cela, une me´thode
d’homoge´ne´isation a e´te´ utilise´e de manie`re a` calculer le tenseur de conductivite´
thermique effective associe´ au composite tresse´. A pre´sent, l’objectif est d’e´tudier le
comportement me´canique de ce composite par une approche similaire.
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Chapitre 6
Etat de l’art
6.1 Introduction
Dans la partie pre´ce´dente le comportement thermique du composite tresse´ utilise´
dans la fabrication des supports du LHC a e´te´ e´tudie´. L’influence de la tempe´rature
sur la conductivite´ thermique des fibres, de la matrice et du composite a e´te´ montre´e.
L’objectif de ce chapitre est de de´crire l’influence qu’elle peut avoir sur le com-
portement me´canique des constituants et de pre´senter les mode`les d’estimation du
comportement me´canique e´quivalent des composites unidirectionnels et tresse´s.
Dans un premier paragraphe, le comportement thermoe´lastique des diffe´rents
constituants est e´tudie´ en fonction de la tempe´rature. Une fois ces deux constituants
assemble´s, ils forment un composite. Dans le cas du composite unidirectionnel, les
me´thodes classiques permettant de de´terminer son comportement thermoe´lastique
e´quivalent sont pre´sente´s dans le deuxie`me paragraphe. Enfin, des mode`les de pre´diction
du comportement e´lastique de composites a` renforts textiles recense´s dans la litte´rature
sont pre´sente´s dans le troisie`me paragraphe.
6.2 Comportement thermoe´lastique des diffe´rents
constituants
6.2.1 La fibre de verre E
La fibre de verre E est un mate´riau isotrope avec des liaisons interatomiques
fortes (covalentes) induisant une forte tenue me´canique dans les trois directions. En
effet, sa contrainte a` la rupture et sa rigidite´ sont respectivement de 3, 2 GPa et
70 GPa a` 4, 2 K [29]. De plus, ces valeurs sont pratiquement inde´pendantes de la
tempe´rature [29]. Il en est de meˆme pour la contraction thermique dont la valeur
est tre`s faible (αf = 4, 8× 10
−6K−1) et le coefficient de Poisson (0,25).
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6.2.2 La re´sine e´poxyde
La re´sine e´poxyde est un mate´riau isotrope mais contrairement a` la fibre de verre
E, son comportement me´canique est fortement influence´ par la tempe´rature. Lors
d’une baisse de tempe´rature, la re´sine devient plus fragile mais aussi plus rigide. En
effet, son module d’e´lasticite´ est multiplie´ par 3 pour une variation de tempe´rature
de 293 K a` 4,2 K [29]. La figure 6.1 illustre l’e´volution de ce module en fonction de
la tempe´rature.
Fig. 6.1 – Evolution du module d’e´lasticite´ de la re´sine e´poxyde en fonction de la
tempe´rature [29].
Cette figure montre que le module d’e´lasticite´ augmente de manie`re non line´aire
avec la baisse de tempe´rature. Globalement, cette augmentation diminue avec la
baisse de tempe´rature. La de´formation thermique de la re´sine de´pend aussi fortement
de la tempe´rature [28]. En effet, elle varie de fac¸on non line´aire et peut quasiment
atteindre −1, 2 % a` 4, 2 K (figure 6.2).
Fig. 6.2 – Evolution de la de´formation thermique de la re´sine e´poxyde en fonction
de la tempe´rature [60].
Son coefficient de Poisson est suppose´ constant et e´gal a` 0,4.
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L’objectif du paragraphe suivant est de pre´senter les diffe´rents mode`les permet-
tant d’estimer le comportement thermoe´lastique effectif d’un composite unidirec-
tionnel.
6.3 Comportement e´lastique d’un composite uni-
directionnel
Plusieurs me´thodes permettent d’estimer les modules d’e´lasticite´ d’un compo-
site unidirectionnel. La premie`re, qui est un mode`le simplifie´ (semi-empirique), est
base´ sur la loi des me´langes. La construction du mode`le longitudinal et transversal
est de´crit dans le livre de Berthelot [9]. Les expressions des modules e´quivalents
de´pendent des modules de la fibre (Ef ), de la re´sine (Em) et du taux de fibre
(vf ). Elles ont une forme similaire a` celles des conductivite´s thermiques e´quivalentes
pre´sente´es dans les paragraphes 2.2.4 et 2.2.5 :
Elong = (1− vf )Em + vfEf (6.1)
Etrans =
1
vf
Ef
+
(1−vf )
Em
(6.2)
Ces relations sont simples et facilement adaptables a` la pratique. Ne´anmoins, elles
ne permettent pas une re´elle pre´diction quantitative des proprie´te´s mais plutoˆt qua-
litative.
Ensuite, on trouve les me´thodes base´es sur la the´orie classique de la me´canique
des solides de´formables, qui ne sont ge´ne´ralement applicables que pour des sche´mas
simplifie´s (ge´ome´trie de la cellule e´le´mentaire, conditions aux limites, etc). Dans ces
me´thodes, la re´solution peut eˆtre analytique ou nume´rique (e´le´ments finis, diffe´rences
finies, etc).
Dans la recherche d’expressions limites, on trouve les the´ore`mes variationnels de
l’e´nergie qui permettent d’obtenir les bornes supe´rieure et infe´rieure des modules
d’e´lasticite´. De nombreux auteurs ont travaille´ dans ce cadre. Hashin [30] et Hill
[33] ont e´tudie´ ces bornes dans le cas des fibres de diffe´rents diame`tres re´parties
au hasard avec une proportion donne´e en volume. D’autre part, Hashin et al. [32]
ont effectue´ des travaux analogues dans le cas des fibres de diame`tres identiques
re´parties suivant un arrangement hexagonal. En pratique ces approches sont tre`s
peu utilise´es car les bornes trouve´es sont souvent trop e´loigne´es.
Enfin, on trouve les me´thodes d’homoge´ne´isation applique´s aux comportements
e´lastiques [59] et thermoe´lastiques [72][22]. Une me´thode d’homoge´ne´isation thermoe´-
lastique pe´riodique non line´aire applique´e a` un composite unidirectionnel a` fibre
de verre-E et re´sine e´poxyde sera de´crite dans le chapitre suivant. Elle sera base´e
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sur celle de´crite par Ene [22]. L’apport de ce travail par rapport aux travaux
ante´rieurs re´side dans la prise en compte de la de´pendance en tempe´rature des
constituants, l’introduction de variables d’espace adimensionnelles et l’utilisation
d’un de´veloppement asymptotique sous forme de formulations variationnelles a` la
place d’un de´veloppement sous forme de formulations fortes.
6.4 Mode`les d’estimation du comportement me´-
canique e´quivalent d’un composite a` renforts
textiles
Depuis 30 a` 40 ans, de nombreux mode`les ont e´te´ de´veloppe´s dans le but d’estimer
la re´ponse e´lastique des composites a` renforts textiles [10][11]. Les premiers mode`les
apparus dans les anne´es 70 sont analytiques. Ils n’e´taient utilisables que pour des
composites renforce´s par des fibres rectilignes oriente´es suivant deux ou trois direc-
tions [51]. Vers les anne´es 80, la me´thode des rigidite´s moyennes a e´te´ introduite
[41][71] dans laquelle chaque me`che est subdivise´e en e´le´ments unidirectionnels. Les
proprie´te´s me´caniques associe´es a` cet e´le´ment sont ensuite exprime´es dans le repe`re
du composite. Enfin les proprie´te´s me´caniques e´quivalentes du composite sont obte-
nues en moyennant celles des e´le´ments sur leur volume. Ces mode`les ont ensuite e´te´
ame´liore´s en tenant compte de l’inclinaison des me`ches [20] puis de leurs ondulations
[44]. Toutefois, ces mode`les ne sont efficaces que pour des composites 2D et biaxiaux.
En effet, dans le cas des composites triaxiaux, la description mathe´matique de la
ge´ome´trie du renfort s’ave`re tre`s difficile a` effectuer. Il est par conse´quent pre´fe´rable
d’utiliser des mode`les nume´riques base´s sur la me´thode des e´le´ments finis. En cou-
plant ces mode`les avec des techniques d’homoge´ne´isation [16][18], le comportement
me´canique d’un composite tresse´ est estime´ avec une bonne pre´cision. La plus grande
difficulte´ dans ces mode`les est de construire la ge´ome´trie du renfort textile.
6.5 Conclusion
Dans ce chapitre, la forte influence de la tempe´rature sur le module d’e´lasticite´
et la de´formation thermique de la re´sine e´poxyde ont e´te´ pre´sente´es ainsi que les
principaux mode`les permettant d’estimer les modules d’e´lasticite´ effectifs des com-
posites unidirectionnels et a` renforts textiles. Dans la suite de l’e´tude un mode`le
d’homoge´ne´isation thermoe´lastique est de´veloppe´ et re´solu a` l’aide des parame`tres
mate´riels de chacun des constituants (module d’e´lasticite´ et de´formation thermique).
Il prend en compte la de´pendance non line´aire du module d’e´lasticite´ et de la
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de´formation thermique des constituants a` la tempe´rature sur une plage comprise
entre 2 K et 293 K. A notre connaissance, dans cette gamme de tempe´rature, une
approche aussi comple`te incluant des aspects the´oriques et nume´riques n’a pas e´te´
trouve´e dans la litte´rature.
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Chapitre 7
Etude du comportement
thermoe´lastique d’un composite
unidirectionnel par
homoge´ne´isation pe´riodique
7.1 Introduction
L’objectif de ce chapitre est de de´terminer le tenseur de rigidite´ et de de´formation
thermique e´quivalent d’un composite unidirectionnel avec prise en compte de la
de´pendance en tempe´rature du module d’e´lasticite´ de chacun des constituants. Dans
cette optique, une me´thode d’homoge´ne´isation pe´riodique avec de´veloppement asymp-
totique du champ des de´placements est mise en oeuvre.
Dans le paragraphe 7.2, le de´veloppement the´orique de la me´thode est pre´sente´.
La me´thode d’homoge´ne´isation pe´riodique est applique´e a` l’e´quation d’e´quilibre en
statique. Ce de´veloppement permet d’obtenir quatre formulations variationnelles
dont deux pour l’estimation du tenseur de rigidite´ e´quivalent et deux pour l’esti-
mation du tenseur de de´formation thermique e´quivalent du composite unidirection-
nel. Pour chacun des cas, la premie`re formulation, dite microscopique, correspond
a` l’e´quation d’e´quilibre au sein du VER et la deuxie`me, dite macroscopique, cor-
respond a` l’e´quation d’e´quilibre pour un mate´riau homoge`ne e´quivalent. C’est la
re´solution des premie`res formulations variationnelles qui permet d’obtenir les mo-
dules d’e´lasticite´ et les de´formations thermiques e´quivalents du composite unidirec-
tionnel. Leur re´solution par la me´thode des e´le´ments finis fait l’objet du paragraphe
7.3. Enfin, dans le paragraphe 7.4, les re´sultats de la mode´lisation sont compare´s a`
ceux obtenus expe´rimentalement par Walsh et al. [69] et Hartwig et al. [29].
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7.2 De´veloppement the´orique
La me´thodologie est similaire a` celle utilise´e en thermique. Les notations sont
conserve´es et le composite unidirectionnel Ω e´tudie´ est celui repre´sente´ sur la figure
7.1.
Fig. 7.1 – Rappel de la repre´sentation sche´matique d’un composite unidirectionnel.
7.2.1 Formulation forte
Dans le cas statique, en ne´gligeant les forces volumiques, les e´quations d’e´quilibre
statique s’e´crivent :
∂σǫij
∂x∗j
= 0 dans Ωf ∪Ωm (7.1)
ou` σǫ est le tenseur des contraintes relie´ au vecteur de´placement uǫ par la loi de
comportement thermoe´lastique suivante :
σǫij = C
ǫ
ijkl(x
∗, T ǫ)
[
εǫkl(u
ǫ)− εthermǫkl (x
∗, T ǫ)
]
(7.2)
Cǫ(x∗, T ǫ) est le tenseur de rigidite´ syme´trique de´pendant de la tempe´rature T ǫ et
εthermǫ le tenseur des de´formations thermiques.
En se plac¸ant dans le cadre de l’hypothe`se des petites de´formations, la relation de
compatibilite´ line´arise´e entre les de´formations me´caniques et le gradient du vecteur
de´placement uǫ s’e´crit :
εǫij(u
ǫ) =
1
2
(∂uǫi
∂x∗j
+
∂uǫj
∂x∗i
)
(7.3)
A l’interface fibre/matrice ∂Ωfm, nous supposons qu’il y a continuite´ du champ
de de´placement et continuite´ du vecteur contrainte :
ufǫj = u
mǫ
j sur ∂Ωfm (7.4)
σfǫij n
f
j = σ
mǫ
ij n
f
j sur ∂Ωfm (7.5)
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Introduisons a` pre´sent les nombres adimensionnels suivants :
y ≡
x∗
l
et x ≡
x∗
L
(7.6)
Ce changement de variable implique que l’e´quation (7.1) est homoge´ne´isable si et
seulement si le terme εthermǫkl = O(ε)[5].
En supposant cette condition ve´rifie´e, le proble`me de thermoe´lasticite´ dans un
composite unidirectionnel devient :

∂σǫij
∂yj
= 0 dans Ωf ∪Ωm
σǫij = C
ǫ
ijkl(y, T
ǫ)
[
l−1εǫkly(u
ǫ)− ǫεthermǫkl (y, T
ǫ)
]
εǫijy(u
ǫ) = 1
2
(
∂uǫi
∂yj
+
∂uǫj
∂yi
)
ufǫj = u
mǫ
j sur ∂Ωfm
σfǫij n
f
j = σ
mǫ
ij n
f
j sur ∂Ωfm
Conditions aux limites de Dirichlet sur ∂Ω
(7.7)
Afin de re´soudre ce syste`me par la me´thode des e´le´ments finis, une formulation
variationnelle est introduite et pre´sente´e dans le paragraphe suivant.
7.2.2 Formulation variationnelle
En multipliant l’e´quation (7.1) par le tenseur de de´formation εǫ(vǫ) associe´ a`
un vecteur de´placement test vǫ, en appliquant la premie`re forme du the´ore`me de
Green [58] et en introduisant les e´quations (7.2) a` (7.4), la formulation variationnelle
associe´e au proble`me de thermoe´lasticite´ est :{
Trouver uǫ ∈ H10 (Ω)∫
Ωf∪Ωm
Cǫijkl
[
l−1εǫkly(u
ǫ)− ǫεthermǫkl
]
εǫijy(v
ǫ)dV = 0 ∀vǫ ∈ H10 (Ω)
(7.8)
7.2.3 De´veloppement asymptotique a` deux e´chelles
Dans ce paragraphe, le de´veloppement asymptotique a` deux e´chelles est pre´sente´.
Il permet d’obtenir les formulations variationnelles microscopiques et macrosco-
piques. Dans cette optique, le vecteur de´placement uǫ et le vecteur de´placement
test vǫ sont cherche´s sous la forme d’un de´veloppement asymptotique en fonction
du parame`tre ǫ et des variables d’espace x et y :
uǫ(y) = u(x,y) = u0(x,y) + ǫu1(x,y) (7.9)
vǫ(y) = v(x,y) = v0(x,y) + ǫv1(x,y) (7.10)
Comme les tenseurs de rigidite´ et de de´formation thermique de´pendent de la tempe´rature
T ǫ, un de´veloppement de Taylor au voisinage de la tempe´rature T 0 est effectue´ :
Cǫijkl(y, T
ǫ) = Cijkl(y, T (x,y)) = C
0
ijkl (7.11)
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εthermǫkl (y, T
ǫ) = εthermkl (y, T (x,y)) = ε
therm0
kl (7.12)
ou` les composantes de C0 et εtherm0 sont Y-pe´riodiques et
C0ijkl = Cijkl
(
y, T 0
)
εtherm0kl = ε
therm
ij
(
y, T 0
)
Les expressions (7.11) et (7.12) sont arreˆte´s a` l’ordre ǫ0 car la contribution des
fluctuations du champ de tempe´rature (ǫT 1) sur les modules d’e´lasticite´ et sur les
de´formations thermiques est suppose´e ne´gligeable.
A pre´sent, l’objectif est d’introduire les relations (7.9)-(7.12) dans la formulation
(7.8). L’ope´rateur de´rive´e ∂
∂yj
= ∂
∂yj
+ ǫ ∂
∂xj
est applique´ et les termes de meˆme puis-
sance en ǫ sont collecte´s. Ainsi avec les termes d’ordre ǫ0, l’e´quation (7.8) devient :∫
Ωf∪Ωm
Cǫijklε
0
kly(u
0)ε0ijy(v
0)dV = 0 (7.13)
La solution de ce syste`me met en e´vidence le fait que u0 est inde´pendant de la
variable d’espace microscopique, soit
u0(x,y) = u0(x) (7.14)
En collectant les termes d’ordre ǫ1, l’e´quation (7.8) devient :∫
Ωf∪Ωm
C0ijkl
[
l−1
(
εkly(u
1) + εklx(u
0)
)
− εtherm0kl
] (
εkly(v
1) + εklx(v
0)
)
dV = 0
(7.15)
ou`
εklx(v
0) =
1
2
(∂uǫi
∂xj
+
∂uǫj
∂xi
)
(7.16)
Cette nouvelle formulation variationnelle peut eˆtre se´pare´e en deux e´quations cor-
respondant a` chacune des e´chelles.
7.2.4 Formulation variationnelle a` l’e´chelle microscopique
Posons v0 =constante, l’e´quation (7.15) s’e´crit alors :∫
Ωf∪Ωm
C0ijkl
[
l−1
(
εkly(u
1) + εklx(u
0)
)
− εtherm0kl
]
εkly(v
1)dV = 0 (7.17)
Le parame`tre x n’intervient dans l’e´quation (7.17) que par le terme εklx(u
0), si bien
que, par line´arite´ nous cherchons le vecteur solution u1 de ce syste`me sous la forme :
u1 = εmnx(u
0)χmn(y)− lϕ(x,y) (7.18)
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ou` les vecteurs χmn(y) et ϕ(x,y) sont Y-pe´riodiques.
Le proble`me re´side dans la de´termination des vecteurs χmn(y) et ϕ(x,y). En uti-
lisant la proprie´te´ de pe´riodicite´ [58], nous obtenons les formulations variationnelles
du proble`me thermoe´lastique a` l’e´chelle microscopique :
{
Trouver χmn ∈ H1per(Y)∫
Yf∪Ym
C0ijkl
[
δmkδnl + εkly(χ
mn)
]
εijy(v
1)dV = 0 ∀v1 ∈ H1per(Y)
(7.19)
et {
Trouver ϕ ∈ H1per(Y)∫
Yf∪Ym
C0ijkl
[
εtherm0kl + εkly(ϕ)
]
εijy(v
1)dV = 0 ∀v1 ∈ H1per(Y)
(7.20)
7.2.5 Formulation variationnelle a` l’e´chelle macroscopique
En posant v1 = v1(x) dans l’e´quation (7.15), en utilisant l’e´quation (7.18) et
la proprie´te´ de pe´riodicite´, nous obtenons l’e´quation homoge´ne´ise´e du proble`me
thermoe´lastique :∫
Ω
Ceffijmn(T
0)
[
l−1εmnx(u
0)− εthermeffmn
]
εijx(v
0)dV = 0 (7.21)
ou`
Ceffijmn(T
0) =
1
|Y|
∫
Yf∪Ym
C0ijkl
[
δmkδnl + εkly(χ
mn)
]
dV (7.22)
εthermeffmn (T
0) =
[
Ceffijmn(T
0)
]−1
|Y|
∫
Yf∪Ym
C0ijkl
[
εtherm0kl + εkly(ϕ)
]
dV (7.23)
Ceff (T 0) et εthermeff (T 0) sont respectivement le tenseur de rigidite´ effective et le
tenseur de de´formation thermique effective du composite unidirectionnel.
7.3 Re´solution nume´rique
L’objectif de ce paragraphe est d’appliquer la me´thodologie de re´solution par
e´le´ments finis pre´sente´e dans le paragraphe 3.3 pour le calcul des tenseurs ho-
moge´ne´ise´s Ceff (T 0) et εthermeff (T 0). Afin de trouver ces tenseurs, les vecteurs χmn
et ϕ sont calcule´s en re´solvant les formulations variationnelles (7.19) et (7.20). La
ge´ome´trie du domaine Y est toujours celle repre´sente´e sur la figure 7.2 (a) et son
maillage celui repre´sente´ sur la figure 7.2 (b).
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(a) (b)
Fig. 7.2 – Rappel de la ge´ome´trie du VER (a) et de son maillage (b).
7.3.1 Discre´tisation des formulations variationnelles
Les vecteurs χmn, ϕ et les vecteurs tests v1 associe´s sont interpole´s par des
fonctions de forme Nij. Ces fonctions de forme sont choisies identiques pour les 3
vecteurs :
χmn = [N ]{χmn}
ϕ = [N ]{ϕ}
v1 = [N ]{v1}
(7.24)
ou` {χmn}, {ϕ} et {v1} sont respectivement les vecteurs constitue´s des inconnues
nodales χmni , ϕi et v
1
i .
Les trois e´quations pre´ce´dentes sont alors introduites dans chaque terme des
formulations variationnelles (7.19) et (7.20) qui deviennent apre`s contraction des
indices : ∫
Yf∪Ym
[B]T{C0k}dV +
∫
Yf∪Ym
[B]T [C0][B]{χk}dV = 0 (7.25)
∫
Yf∪Ym
[B]T [C0]{εtherm}dV +
∫
Yf∪Ym
[B]T [C0][B]{ϕ}dV = 0 (7.26)
ou` [C0] est la matrice de rigidite´ et {C0k} le vecteur qui correspond a` la colonne k
de ce tenseur ; {εtherm} est le vecteur associe´ aux de´formations thermiques ; [B] est
la matrice constitue´e des de´rive´es des fonctions de forme.
7.3.2 Application des conditions aux limites de pe´riodicite´
Les conditions aux limites sont pe´riodiques. Comme dans la partie thermique
(paragraphe 3.3.3), elles sont prises en compte en utilisant des multiplicateurs de
Lagrange. Le syste`me a` re´soudre est le meˆme que celui pre´sente´ dans l’e´quation
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(3.33), soit : [
[H] [J ]T
[J ] [0]
]
︸ ︷︷ ︸
[A]
[ {
χk
}
{M}
]
=
[
{Ik}
{0}
]
(7.27)
avec
{Ik} = −
∫
Yf∪Ym
[B]T{Ck}dV
[H] =
∫
Yf∪Ym
[B]T [C][B]dV
(7.28)
dans le cas de la relation (7.25) et
{Ik} = −
∫
Yf∪Ym
[B]T [C]{εtherm}dV
[H] =
∫
Yf∪Ym
[B]T [C][B]dV
{χk} = {ϕ}
(7.29)
dans le cas de la relation (7.26).
Les deux syste`mes sont aussi re´solus avec le solveur ite´ratif (car la matrice [A] est
singulie`re) base´ sur la me´thode du gradient biconjugue´ pour sa rapidite´ par rapport
aux autres solveurs dans notre cas. Une fois les inconnues nodales χki calcule´es, les
tenseurs homoge´ne´ise´s Ceff (T 0) et εthermeff (T 0) peuvent eˆtre de´termine´s en utilisant
respectivement les relations suivantes :
[Ceff ] =
1
|Y|
∫
Yf∪Ym
[C]([I] + [B][χ])dV (7.30)
{εthermeff} =
[Ceff ]−1
|Y|
∫
Yf∪Ym
[C]({εtherm}+ [B]{χk})dV (7.31)
7.4 Re´sultats et comparaisons
Dans le but de valider le mode`le pre´ce´dent, les modules de l’inge´nieur ont e´te´
calcule´s puis compare´s a` ceux trouve´s expe´rimentalement par Berthelot [9]. Ce com-
posite unidirectionnel e´tudie´ a` tempe´rature ambiante est constitue´ de 60% de fibres
de verre E et de 40% de re´sine e´poxyde. Leur module d’e´lasticite´ et leur coeffi-
cient de Poisson ont e´te´ fixe´s respectivement a` 73 GPa et 0,22 GPa pour les fibres
et a` 3,45 GPa et 0,3 pour la re´sine [9]. Les proprie´te´s me´caniques du composite
unidirectionnel associe´ sont reporte´es dans le tableau 7.1.
Les re´sultats montrent que les modules d’e´lasticite´ longitudinal EL, transver-
sal ET et de cisaillement GLT sont biens de´crits par le mode`le d’homoge´ne´isation.
L’e´cart entre les valeurs expe´rimentales et nume´riques n’exce`de pas 11,5%. Le coef-
ficient de Poisson νLT est quant a` lui moins bien de´crit. Cette diffe´rence est certai-
nement due au fait que le coefficient de Poisson expe´rimental de la fibre de verre a
e´te´ de´termine´ sur un e´chantillon de verre massif.
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Modules Composite UD Composite UD
de l’inge´nieur (expe´rimental)[9] (mode`le)
EL (GPa) 46 44, 9
ET (GPa) 10 11, 3
νLT 0, 31 0, 25
GLT (GPa) 4, 6 4, 55
Tab. 7.1 – Caracte´ristiques me´caniques d’un composite unidirectionnel a`
tempe´rature ambiante
A pre´sent, l’objectif est de valider ce mode`le pour les tempe´ratures cryoge´niques.
Dans cette optique, les re´sultats nume´riques sont compare´s avec ceux trouve´s dans
la litte´rature. Quelques auteurs ont effectue´ des mesures du module longitudinal
et transversal d’un composite unidirectionnel a` fibre de verre E et re´sine e´poxyde
pour des tempe´ratures de 77K et 4, 2K. Les proprie´te´s me´caniques des constituants
utilise´s dans ce mode`le (et ceux qui suivent) sont celles du paragraphe 6.2. Le tableau
7.2 pre´sente l’ensemble des re´sultats.
Sens Auteurs Tempe´rature (K) vf (%) Module expe´rimental (GPa) Module calcule´ (GPa)
Longitudinal [29], [69] 4,2 60 45 44,8
Longitudinal [69] 77 60 44 44,5
Transversal [69] 4,2 60 21 23,6
Tab. 7.2 – Modules d’e´lasticite´ d’un composite UD
D’apre`s ce tableau et le tableau pre´ce´dent, on peut remarquer que les modules
longitudinaux sont tre`s peu de´pendants de la tempe´rature. En effet, le composite ne
se rigidifie que tre`s le´ge`rement avec la baisse de tempe´rature. Ce re´sultat s’explique
par le fait que dans le sens longitudinal le comportement me´canique du compo-
site est essentiellement lie´ a` celui de la fibre qui est quasiment inde´pendant de la
tempe´rature. Dans le sens transversal, le module augmente fortement car dans ce
cas c’est la re´sine qui joue un roˆle pre´ponde´rant.
Enfin, le mode`le donne des re´sultats satisfaisants aussi bien dans le sens longi-
tudinal que transversal et quelle que soit la tempe´rature. Par conse´quent, le mode`le
peut eˆtre utilise´ pour estimer le comportement thermoe´lastique e´quivalent d’une
me`che impre´gne´e, utilise´e comme renfort dans le composite tresse´ des supports de
dipoˆle du LHC. La me`che est assimile´e localement a` un composite UD avec un taux
de fibre de 80 %. L’e´volution des diffe´rents parame`tres thermoe´lastiques, en fonction
de la tempe´rature, obtenus dans ce cas sont repre´sente´s sur les figures 7.3 a` 7.6.
L’e´volution des modules d’e´lasticite´ de la figure 7.3 s’explique de la meˆme manie`re
que pour le tableau 7.2. D’apre`s la figure 7.4, le coefficient de Poisson longitudinal
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Fig. 7.3 – Evolution des modules
d’e´lasticite´.
Fig. 7.4 – Evolution des coefficients de
Poisson.
Fig. 7.5 – Evolution des modules de
cisaillement.
Fig. 7.6 – Evolution des de´formations
thermiques.
(νLT ) est toujours infe´rieur au coefficient transversal (νTT ′) et sont tous deux quasi-
ment inde´pendants de la tempe´rature. Les modules de cisaillement repre´sente´s sur
la figure 7.5 ont un comportement similaire. Le comportement du module de ci-
saillement transversal avec la tempe´rature est justifiable car il est proportionnel au
module d’e´lasticite´ transverse du fait de la quasi inde´pendance du coefficient de Pois-
son transversal. Le comportement des de´formations thermiques avec la tempe´rature
repre´sente´es sur la figure 7.6 e´tait aussi pre´visible. En effet, la de´formation thermique
longitudinale est infe´rieure a` la de´formation transversale car dans cette dernie`re la
de´formation thermique de la re´sine est pre´ponde´rante et est tre`s supe´rieure a` celle
de la fibre.
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7.4.1 Conclusion
Dans ce chapitre un mode`le d’homoge´ne´isation pe´riodique en thermoe´lasticite´
a e´te´ de´veloppe´ puis programme´ en utilisant la me´thode des e´le´ments finis sous
MATLAB. Ce mode`le prend en compte la de´pendance en tempe´rature du module
d’e´lasticite´ et de la de´formation thermique de chacun des constituants. Il a e´te´ valide´
a` tempe´rature ambiante et a` tre`s basse tempe´rature en comparant les re´sultats
obtenus avec ceux de la litte´rature [9][29][69]. L’objectif a` pre´sent est d’utiliser les
re´sultats des e´volutions des parame`tres mate´riels, en fonction de la tempe´rature,
dans l’e´tude du comportement thermoe´lastique d’un composite tresse´. Cette e´tude
fait l’objet du chapitre suivant.
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De´termination des modules
d’e´lasticite´ et des de´formations
thermiques d’un composite tresse´
8.1 Introduction
L’objectif de ce chapitre est d’e´tudier le comportement thermoe´lastique e´quivalent
d’un composite tresse´. La me´thode est similaire a` celle utilise´e en thermique dans
le chapitre 4. Dans le premier paragraphe, les diffe´rents aspects de la mode´lisation
sont pre´sente´s. De manie`re a` valider ce mode`le, des essais me´caniques ont e´te´ mene´s
par Air Liquide a` 77 K et 4,2 K, et au CERN a` 293 K. Une bre`ve description
de ces tests fait l’objet du deuxie`me paragraphe. Dans un troisie`me paragraphe,
les re´sultats obtenus expe´rimentalement et nume´riquement sont compare´s. Enfin,
dans les deux derniers paragraphes les me´thodes d’homoge´ne´isation permettant de
de´terminer tous les termes du tenseur de rigidite´ e´quivalent puis du tenseur de
de´formation thermique e´quivalent du composite tresse´ sont pre´sente´es.
8.2 Mode´lisation d’un composite tresse´
La me´thodologie est similaire a` celle utilise´e en thermique. Le V ERt du compo-
site tresse´ e´tudie´ est celui repe´sente´ sur la figure 8.1. Le maillage est identique, seul le
type d’e´le´ment et les parame`tres mate´riels sont change´s. L’e´le´ment thermique solid
70 est remplace´ par un e´le´ment thermoe´lastique isoparame´trique a` 8 noeuds nomme´
solid 45. Les parame`tres d’entre´e de cet e´le´ment sont les modules d’e´lasticite´, de ci-
saillement, les coefficients de Poisson et les de´formations thermiques du paragraphe
7.4 pour le renfort ainsi que le module d’Young repre´sente´ sur la figure 6.1 et un
coefficient de Poisson de 0,25 pour la re´sine pure.
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Fig. 8.1 – Rappel du maillage du VERt.
De manie`re a` valider le mode`le nume´rique par la suite avec des re´sultats expe´ri-
mentaux (cf paragraphe 8.4), des conditions aux limites simulant un essai de traction
sont applique´es sur le V ERt. Dans ce but, une diffe´rence de de´placement ∆u est
applique´e entre deux surfaces oppose´es du V ERt (figure 8.2) tandis que les autres
surfaces restent libres (vecteur contrainte nul). Ce choix de conditions aux limites
est lie´ au protocole d’essai pre´sente´ au paragraphe suivant.
Fig. 8.2 – Exemple de conditions aux limites me´caniques.
Apre`s re´solution, le module de traction Eti est calcule´ a` l’aide de la relation
suivante :
Eti(Tini) =
Fili
Ai∆u
(8.1)
ou` Fi est la force mesure´e sur la surface Ai oriente´e par l’axe i ; li la longueur du
VERt suivant i ; Tini la tempe´rature au voisinage de laquelle on recherche le module
de traction. Il est a` noter que dans cette e´quation les indices sont francs.
En paralle`le a` ces simulations, des mesures de modules de traction a` tempe´rature
ambiante et a` tre`s basse tempe´rature ont e´te´ effectue´es respectivement par le CERN
et par Air Liquide. Ces essais ont e´te´ mene´s sur des e´chantillons de composite tresse´
de´coupe´s dans une plaque de meˆme renforcement que dans les supports du LHC.
Les dispositifs expe´rimentaux sont pre´sente´s dans le paragraphe suivant.
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8.3 Mesure du module d’e´lasticite´ d’un composite
tresse´
Les essais ont e´te´ effectue´s par Air Liquide, a` Grenoble, [62] sur des e´chantillons
de forme paralle´le´pipe´dique, sans talons, de dimensions 250mm×25mm×4mm sui-
vant la norme ISO 527-4. Des trous ont e´te´ rajoute´s a` leurs extre´mite´s afin d’e´viter
les phe´nome`nes de glissement entre les mors rencontre´s lors de tests pre´liminaires.
Le dispositif expe´rimental est constitue´ d’une machine de traction hydraulique INS-
TRON 8502 e´quipe´e d’un extensome`tre MTS de type 632.11 C21. Tous deux sont
relie´s a` un ordinateur permettant ainsi un pilotage, en de´placement, et une acquisi-
tion automatique (figure 8.3).
Fig. 8.3 – Dispositif expe´rimental complet de Air Liquide avec la machine de trac-
tion, le cryostat et la console.
Pour les tests a` 4, 2 K et 77 K, les e´chantillons sont respectivement immerge´s
dans un bain d’he´lium liquide et un bain d’azote liquide. Les tests a` 293 K ont e´te´
re´alise´s au CERN, par El-Kallassi [21], sur des e´chantillons de forme paralle´le´pipe´dique,
avec talons, de dimensions 150mm × 20mm × 4mm suivant la norme ISO 527-1 et
527-4. La machine utilise´e est une UTS, pilote´e en de´placement, dont la force maxi-
male est 200 kN .
8.4 Comparaisons entre les re´sultats expe´rimen-
taux et nume´riques
Le tableau 8.1 pre´sente les re´sultats obtenus nume´riquement et expe´rimentalement
suivant les directions 1 et 3.
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Tempe´rature Modules expe´rimentaux (GPa) Modules calcule´s (GPa)
(K ) E1 E3 E1 E3
17,83 24,21
4,2 16,85 26,15 16,5 23,8
17,02 23,50
moyenne : 17,23 moyenne : 24,62
16,04
77 17,66 - 15,4 23
15,68
moyenne : 16,46
7,4 18,6
293 8,2 17,7 8,07 17,7
8,4 19,1
moyenne : 8 moyenne : 18,47
Tab. 8.1 – Bilan des modules d’e´lasticite´
Suite a` des proble`mes de mesures de module de traction, aucun essai de traction
n’a e´te´ effectue´ dans le sens 3 a` 77K. Quelle que soit la tempe´rature, le mode`le
donne des re´sultats satisfaisants aussi bien dans le sens 1 que dans le sens 3 avec
une erreur relative infe´rieure a` 6, 8%. Aucun essai de traction n’a e´te´ effectue´ dans le
sens 2, car il correspond a` un chargement suivant l’e´paisseur (faible) de l’e´chantillon.
L’augmentation de rigidite´ de la re´sine avec la baisse de tempe´rature a un impact
direct sur celle du composite tresse´. En effet, sa rigidite´ suivant la direction 1 a double´
lors du passage de 293 K a` 4,2 K. C’est dans ce cas que l’augmentation est la plus
forte. Elle se justifie par le fait que dans cette direction le roˆle de la re´sine est plus
important car il n’y a aucune me`che qui traverse l’e´chantillon, contrairement a` la
direction 3.
8.5 Estimation de la matrice de rigidite´ effective
du composite tresse´
Le mode`le me´canique du tissu a e´te´ valide´ par des mesures (cf paragraphe 8.4).
A pre´sent, les rigidite´s effectives du composite tresse´ sont recherche´es de manie`re
a` pouvoir les utiliser en tant que parame`tres mate´riels dans la mode´lisation du
comportement e´lastique d’une structure. Ces coefficients sont de´termine´s en utilisant
une me´thode d’homoge´ne´isation, similaire a` celle utilise´e en thermique, base´e sur le
calcul de l’e´nergie de de´formation e´lastique We.
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We est de´finie par :
2We =
1
V
∫
V
σ.ε(u)dV = 〈σ.ε(u)〉V (8.2)
Cette e´nergie e´lastique est directement calcule´e avec le logiciel ANSYS.
En introduisant le the´ore`me de Hill [12], l’e´nergie e´lastique devient alors :
2We = QikEkEi i = 1, .., 6 k = 1, .., 6 (8.3)
avec les conditions aux limites en de´placement suivantes :
u = E OM (8.4)
ou` Q est le tenseur de rigidite´ effective du composite tresse´, E un tenseur (de
de´formation) a` coefficients constants, E = (E11, E22, E33, 2E23, 2E13, 2E12)
T son vec-
teur associe´ et OM le vecteur position correspondant aux coordonne´es des noeuds
appartenant aux bords du V ERt. L’avantage de telles conditions aux limites est que
nous obtenions, en fin de compte, que 〈ε(u)〉V = E et qu’il suffira de choisir des
formes simples pour ce tenseur.
Diffe´rentes conditions de chargement ont e´te´ choisies de manie`re a` annuler cer-
tains de ces termes. Ces chargements sont au nombre de 21 (car il y a 21 coefficients
diffe´rents dans Q) et sont de´crits ci-dessous.
8.5.1 De´termination des Qii
Une premie`re se´rie de chargement permet de calculer les Qii (indices francs dans
tout ce paragraphe). Ces six termes correspondent aux composantes situe´es sur la
diagonale de Q et par conse´quent, ils peuvent eˆtre calcule´s directement. Pour chaque
terme, le chargement a` appliquer est le suivant de telle fac¸on a` isoler Qii :
Ei = cte et Ej = 0 pour j(6= i) = 1, .., 6
D’ou` d’apre`s l’e´quation (8.2)
Qii = 2WeE
−2
i (8.5)
8.5.2 De´termination des Qij
Une seconde se´rie de chargements permet de calculer les Qij avec i diffe´rent de
j. Ces quinze termes correspondent aux coefficients de couplage dans la matrice Q
et par conse´quent, les re´sultats pre´ce´dents sont indispensables. Pour chaque terme,
le chargement a` appliquer est le suivant de telle fac¸on a` isoler Qij :
Ei = cte, Ej = cte et Ek = 0 pour k(6= i 6= j) = 1, .., 6
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D’ou` d’apre`s l’e´quation (8.2)
Qij =
2We −QiiE
−2
i −QjjE
−2
j
2EiEj
(8.6)
ou` i et j sont des indices francs.
8.6 Estimation du vecteur de de´formation ther-
mique effective du composite tresse´
Le vecteur de de´formation thermique effective peut eˆtre de´termine´ en utilisant
le protocole suivant :
1. Application de de´placements nuls u = 0 sur les bords du VERt. Cette condition
aux limites permet d’annuler le terme 〈ε(u)〉V .
2. Application d’une tempe´rature constante T 0 en tout point du VERt. On ob-
tient la loi de comportement moyenne´e dans le volume :
〈σ〉V = Q : 〈ε(u)〉V︸ ︷︷ ︸
=0
−Q : εthermeff (T 0) (8.7)
3. Apre`s re´solution, les contraintes moyennes dans le volume sont calcule´es :
〈σ〉V =
1
V
∫
V
σdV (8.8)
4. Connaissant le tenseur de rigidite´ effective (cf. paragraphe pre´ce´dent), l’e´quation
suivante permet d’identifier le vecteur de de´formation thermique effective εthermeff
recherche´ :
εthermeff = Q−1 〈σ〉V (T
0) (8.9)
8.7 Re´sultats
Dans ce composite, les me`ches sont oriente´es a` 0˚ ,±45˚ et par conse´quent on
peut s’attendre a` avoir un comportement orthotrope de ce mate´riau par analogie
avec la the´orie des stratifie´s. Dans ce but, la matrice de rigidite´ effective Q est
inverse´e de manie`re a` obtenir la matrice de souplesse S dont les composantes de
la diagonale, S12, S13 et S23 sont compare´es a` celles obtenues lors de l’inversion de
la matrice Q ou` Q14, Q24, Q34, Q15, Q25, Q35, Q45, Q16, Q26, Q36, Q46 et Q56 sont
nulles. Cette comparaison est effectue´e pour plusieurs tempe´ratures comprises entre
1, 9 K et 293 K. Les re´sultats indiquent que la variation relative de ces modules
est infe´rieure a` 0,01 % quelle que soit la tempe´rature. Par conse´quent, le composite
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tresse´ est conside´re´ comme un mate´riau orthotrope dont l’e´volution des modules de
l’inge´nieur associe´s, en fonction de T 0, est repre´sente´e sur la figure 8.4 et l’e´volution
des de´formations thermiques sur la figure 8.5.
(a) (b)
(c)
Fig. 8.4 – Modules de l’inge´nieur du composite tresse´ homoge´ne´ise´.
La figure 8.4 (a) montre que la composante E33 du tenseur de rigidite´ est la plus
e´leve´e. Ce re´sultat e´tait pre´visible car la direction associe´e a` cette composante est
la meˆme que celle des me`ches a` 0˚ . Ensuite on trouve la composante E11 qui posse`de
une valeur interme´diaire. Enfin, c’est la composante E22 qui a la valeur la plus faible
du fait qu’aucune me`che ne traverse le VERt dans la direction associe´e. De plus, on
peut remarquer que l’e´volution de ces composantes avec la tempe´rature est similaire.
Cette dernie`re remarque est aussi valable pour les modules de cisaillement (8.4 c).
Par un raisonnement analogue a` celui expose´ dans l’analyse des composantes du
tenseur de rigidite´, la de´formation thermique suivant la direction 2 est la plus grande
suivie de celle suivant la direction 1 puis suivant la direction 3 (figure 8.5). Ces trois
de´formations, tout comme celle de la re´sine et de la fibre, convergent vers 0 lorsque
la tempe´rature tend vers 293 K (tempe´rature de re´fe´rence).
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Fig. 8.5 – De´formations thermiques du composite tresse´ homoge´ne´ise´.
8.8 Conclusion
Dans ce chapitre, le comportement thermoe´lastique d’un composite tresse´ a e´te´
e´tudie´. Les re´sultats obtenus lors de la simulation d’essais de traction sur ANSYS
ont e´te´ compare´s puis valide´s avec ceux obtenus expe´rimentalement au CERN et
par Air Liquide. Ainsi, nous avons pu appliquer une me´thode d’homoge´ne´isation
sur le VERt du composite tresse´ de manie`re a` ve´rifier son comportement me´canique
orthotrope d’une part et a` de´terminer les composantes du tenseur de rigidite´ et des
de´formations thermiques effectives d’autre part dans l’optique de les utiliser dans
un calcul de structure.
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Conclusion
Dans cette partie, le comportement thermoe´lastique d’un composite tresse´ a
e´te´ e´tudie´ a` l’aide d’une me´thode multi-e´chelle similaire a` celle de´veloppe´e dans
la partie thermique. L’e´tude a de´bute´ par une homoge´ne´isation pe´riodique avec
de´veloppement asymptotique du champ de tempe´rature et du vecteur de´placement
permettant d’estimer le comportement thermoe´lastique e´quivalent d’un composite
unidirectionnel. L’utilisation d’une telle me´thode a permis de tenir compte de la
forte thermode´pendance non line´aire du module d’e´lasticite´ et de la de´formation
thermique de la re´sine e´poxyde. Les coefficients homoge´ne´ise´s ainsi obtenus ont e´te´
utilise´s en tant que parame`tres mate´riels dans un mode`le de composite tresse´. Des
re´sultats de simulations d’essais de traction a` tempe´rature ambiante, 77K et a` 4,2K
ont permis de valider le mode`le en les comparant a` ceux obtenus par certains auteurs
de la litte´rature. Ce qui a permis d’appliquer une me´thode d’homoge´ne´isation base´e
sur le the´ore`me de Hill puis d’estimer le comportement thermoe´lastique e´quivalent
du composite tresse´.
A pre´sent que les comportements thermique et thermoe´lastique du composite
tresse´ utilise´ dans la fabrication des supports du LHC ont e´te´ e´tudie´s, l’analyse
comple`te de ces e´le´ments de structure est alors possible. Leur e´tude en conditions
re´elles de chargement est de´veloppe´e dans la partie suivante.
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Supports du LHC
10.1 Introduction
L’objectif de cette partie est d’estimer le comportement thermoe´lastique des sup-
ports en composite des cryodipoˆles du LHC en conditions re´elles. Dans ce but, un
mode`le par e´le´ments finis repre´sentant le support avec son environnement proche est
construit sur le logiciel ANSYS. Dans un premier paragraphe, le mode`le ge´ome´trique
et son maillage sont pre´sente´s. Ensuite dans un deuxie`me paragraphe le comporte-
ment thermique du pied est analyse´ de manie`re a` de´terminer la re´partition du champ
de tempe´rature. Dans un troisie`me paragraphe le comportement thermoe´lastique du
support est e´tudie´. Cette e´tude de´bute par la mode´lisation d’un essai de compression
du support a` tempe´rature ambiante suivi d’une comparaison avec les re´sultats d’un
essai. Enfin, le comportement thermoe´lastique en compression du support et dans
un environnement cryoge´nique est pre´sente´.
10.2 Construction du mode`le
Ce support est entie`rement mode´lise´ sur ANSYS avec des e´le´ments de coque a`
6 degre´s de liberte´ de type shell 131 pour la partie thermique et shell 181 pour
la partie thermoe´lastique. Le choix des e´le´ments du type coque est lie´ au fait que
l’e´paisseur de la colonne est tre`s infe´rieure a` sa hauteur (rapport e´gal a` 53). Les
grandeurs ge´ome´triques du mode`le et le maillage associe´ a` la moitie´ du support sont
repre´sente´es sur la figure 10.1. Les proprie´te´s thermiques et me´caniques des e´le´ments
composites ont e´te´ respectivement de´termine´es dans les parties I et II du manuscrit.
Les pie`ces en acier et en aluminium sont suppose´es isotropes et de´pendantes de la
tempe´rature. Leurs parame`tres mate´riels sont de´crits dans les paragraphes 10.3 et
10.4.
Un chargement thermique sur ce mode`le permet d’e´tudier la re´partition du
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Fig. 10.1 – Ge´ome´trie et maillage de la moitie´ du support.
champ de tempe´rature et du flux thermique dans le pied en condition de fonc-
tionnement du LHC. Cette e´tude fait l’objet du paragraphe suivant.
10.3 Comportement thermique du support
10.3.1 Comple´ments sur la mode´lisation
Dans cette premie`re e´tape d’une e´tude thermoe´lastique, la conduction non line´aire
de l’acier et de l’aluminium sont prises en compte dans le mode`le. Leurs conducti-
vite´s thermiques sont pre´sente´es sur la figure 10.2.
Le mode`le ne prend pas en compte le rayonnement thermique dans la partie
infe´rieure du support du fait de la pre´sence d’un film (0, 1 mm) en mylar aluminise´
colle´ sur sa paroi interne et externe qui fait diminuer l’emissivite´ de la paroi de 0, 8
a` 0, 15 pour une tempe´rature de 50 K [13]. Dans la partie supe´rieure du pied, la
tempe´rature e´tant infe´rieure a` 50 K, les e´missivite´s de l’ensemble des constituants
sont infe´rieures a` 0, 1 rendant ainsi le rayonnement thermique ne´gligeable.
Les conditions aux limites de type tempe´rature sont applique´es sur les surfaces
S1, S2 et sur les lignes l1, l2, l3 et l4 de la figure 10.1. Leur valeurs sont reporte´es
dans le tableau 10.1. Dans le but de valider ce mode`le, des mesures de pertes de flux
ont e´te´ effectue´es par Castoldi et al. [13] au CRYOLAB.
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(a) (b)
Fig. 10.2 – Evolution de la conductivite´ thermique de l’aluminium (a) et de l’acier
(b) en fonction de la tempe´rature [13].
10.3.2 Mesures de pertes de flux sur le support
Afin de de´terminer le comportement thermique re´el des supports, le dispositif
expe´rimental doit reproduire au mieux l’environnement de fonctionnement du cryo-
stat du cryodipoˆle. Cependant, le syste`me de mesure perturbe cet environnement,
par conse´quent un compromis entre la pre´cision des mesures et les perturbations in-
duites par les conditions de fonctionnement doit eˆtre fait. Dans le dispositif, illustre´
sche´matiquement dans la figure 10.3, les appareils permettant de mesurer le flux
sont monte´s entre les e´crans thermiques du support et les sources de froid.
Fig. 10.3 – Sche´ma du dispositif de mesure de flux chaleur d’un support en condi-
tions re´elles.
Ces appareils sont des impe´dances thermiques calibre´es [17] qui mesurent la
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diffe´rence de tempe´rature induite par le flux de chaleur. L’utilisation de ce type
d’appareil ajoute une impe´dance thermique, entre les e´crans et les sources de froid,
ce qui cre´e un de´calage de la tempe´rature associe´e aux e´crans du support. Par
conse´quent une correction de cet effet doit eˆtre prise en compte dans le traitement
des re´sultats.
Le support est monte´ dans un cryostat vertical constitue´ d’un tube central cy-
lindrique a` l’inte´rieur duquel sont place´s les tubes concentriques contenant l’he´lium
II sature´, l’helium I liquide et gazeux (ou azote liquide). Ces diffe´rents tubes sont
relie´s respectivement a` la partie supe´rieure du pied (repre´sentant la masse froide), a`
l’e´cran thermique supe´rieur du pied (repre´sentant la ligne C’) et l’e´cran thermique
infe´rieur (repre´sentant la ligne E). La partie infe´rieure du pied est quant a` elle
relie´e a` une plaque en aluminium maintenue a` 293 K par une re´sistance e´lectrique
chauffante. La comparaison entre la puissance applique´e sur la base du pied et la
somme des flux de chaleur mesure´s permet de ve´rifier la pre´cision des mesures, ai-
dant dans la de´tection des fuites thermiques parasites. Les sondes de tempe´rature
sont monte´es sur les boucliers thermiques en cuivre au niveau de la connection des
liens en aluminium, ou sur la plaque en contact avec la partie supe´rieure du pied.
Quelques proble`mes ont e´te´ rencontre´s durant les mesures. Les appareils per-
mettant de mesurer le flux de chaleur au niveau du bouclier repre´sentant la ligne
C’ sont e´quipe´s de re´sistances en carbone dont la sensibilite´ a` 20 K est tre`s faible
(dR/dT=5,5Ω/K). Par conse´quent, les erreurs de lecture a` cette tempe´rature sont
tre`s grandes et l’e´talonnage de ces appareils peu fiable. De plus, le temps exige´ pour
que le support soit en e´quilibre thermique est tre`s long (≈ 10 h) et comparable a`
l’autonomie du cryostat.
Le paragraphe suivant pre´sente les re´sultats obtenus sur deux supports de pre´-
se´rie et sont compare´s a` ceux de´termine´s nume´riquement.
10.3.3 Re´sultats et comparaisons
La figure 10.4 illustre la re´partition du champ de tempe´rature obtenue dans le
pied et le long du pied. La figure 10.4 (a) montre que la variation de la tempe´rature
est fonction uniquement de la hauteur. Ceci s’explique par le fait que les pertes
late´rales par convection sont ne´glige´es, le pied support et la masse froide e´tant
confine´s a` l’inte´rieur du cryostat ou` re`gne un vide d’isolation. Dans le cas ou` les
e´crans sont utilise´s, le gradient thermique le plus e´leve´ est situe´ entre la base du pied
et l’e´cran thermique infe´rieur. Dans cette zone, la tempe´rature varie de manie`re quasi
line´aire ainsi que dans la zone comprise entre les deux e´crans lorsque la tempe´rature
est supe´rieure a` 50K et dans la zone situe´e au dessus de l’e´cran supe´rieur. La seule
zone ou` la re´partition de la tempe´rature est non line´aire se situe entre 4,2K et 50K.
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(a)
(b)
Fig. 10.4 – Exemple de re´partition du champ de tempe´rature dans le pied (a) et le
long du pied (b).
Cette re´partition est lie´e au fait que les conductivite´s Λxx, Λyy et Λzz subissent de
fortes variations dans cette plage de tempe´rature (figure 4.14 (a)). Lorsque le sup-
port n’a pas d’e´cran thermique, le champ de tempe´rature est re´parti de manie`re
plus homoge`ne. Dans la zone comprise entre 80 mm et 160 mm, la tempe´rature
est beaucoup plus e´leve´e qu’avec les e´crans et par conse´quent le fait de mettre
des e´crans thermiques, surtout celui au contact de la ligne E, absorbe le flux ther-
mique. Le tableau 10.1 pre´sente les flux de´termine´s expe´rimentalement et calcule´s
nume´riquement pour deux cas de chargement en tempe´rature avec e´crans.
Cas Masse froide (S1) Ligne C’ (l1, l2) Ligne E (l3, l4) Cryostat (S2)
Mesures Calculs Mesures Calculs Mesures Calculs Mesures Calculs
1 Tempe´rature (K) 1, 7 1, 7 6, 4 6, 4 63, 3 63, 3 295 295
Pertes de flux (W ) 51× 10−3 16× 10−3 0, 66 0, 55 3, 3 2, 79 4 3, 36
2 Tempe´rature (K) 1, 7 1, 7 5, 9 5, 9 53, 3 53, 3 295 295
Pertes de flux (W ) 41× 10−3 14× 10−3 0, 53 0, 41 3, 4 3, 02 4 3, 45
Tab. 10.1 – Pertes de flux mesure´es et calcule´es pour le support de dipoˆle
Les re´sultats nume´riques des pertes de flux sous-estiment les re´sultats expe´ri-
mentaux. La plus grande diffe´rence relative entre les re´sultats apparait aux basses
tempe´ratures (masse froide et ligne C’). Les raisons sont multiples, la premie`re est
lie´e au fait que le mode`le ne tient pas compte du rayonnement thermique. En effet,
en pre´sence de ce rayonnement, les pertes de flux seraient plus importantes au niveau
de la ligne E. Ne´anmoins, il ne devrait y avoir aucune influence (ou tre`s peu) sur
les pertes de flux au niveau de la masse froide et de la ligne C’ a` cause des faibles
emissivite´s des mate´riaux aux tempe´ratures associe´es. Le proble`me viendrait alors
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des conductivite´s du composite. Cependant ces conductivite´s ont e´te´ valide´es avec
des essais a` tre`s basses tempe´rature (cf paragraphe 4.4). Une autre explication serait
que les mesures pre´sentent un offset expe´rimental lie´ a` l’e´talonnage des appareils des
mesures de chaleur peu fiable (cf 10.3.2).
Malgre´ quelques incertitudes sur ces re´sultats, on peut conclure d’un point de
vue qualitatif que l’utilisation des ces e´crans thermiques fait diminuer les entre´es
de chaleur dans la masse froide. En effet on peut conside´rer que ces entre´es sont
infe´rieures a` 0, 1 W en pre´sence des e´crans et de l’ordre de 2 W sans ces e´crans
(re´sultat nume´rique). La conse´quence directe de cette baisse de flux sur le projet
LHC est de diminuer la consommation d’he´lium II sature´ servant au refroidissement
de la masse froide et par conse´quent son budget. Ce liquide re´frige´rant e´tant beau-
coup plus cher a` fabriquer que l’he´lium liquide et surtout l’he´lium gazeux ou l’azote
liquide.
A pre´sent que le transfert thermique dans le pied a e´te´ e´tudie´, la re´partition du
champ de tempe´rature va eˆtre utilise´e dans l’analyse thermoe´lastique du support.
Cette analyse fait l’objet du paragraphe suivant.
10.4 Comportement thermoe´lastique du support
10.4.1 Validation du mode`le
Lors du transport des cryodipoˆles, un chargement statique vertical (F ) exception-
nel de 175 kN peut apparaˆıtre au niveau de chaque pied support agissant comme
une compression verticale. L’objectif du calcul qui suit est d’appliquer ce charge-
ment me´canique au mode`le par e´le´ments finis du support en fixant la tempe´rature a`
293K. En effet, lors du transport, le syste`me cryodipoˆle-supports est a` tempe´rature
ambiante. La figure 10.5 illustre ces conditions aux limites. Apre`s re´solution, le
de´placement vertical du haut du pied est estime´ puis compare´ a` celui obtenu expe´-
rimentalement par CASA [61][67]. Le de´placement expe´rimental est mesure´ a` l’aide
d’un capteur de de´placement place´ comme sur la figure 10.5 (b). Les efforts sont
applique´s sur une plaque en acier rigide et e´paisse. Le tableau 10.2 pre´sente les
re´sultats obtenus.
De´placement expe´rimental (mm) De´placement nume´rique (mm)
−0, 59± 2, 5% -0,65
Tab. 10.2 – De´placement vertical umax de la partie supe´rieure du pied
Le mode`le nume´rique surestime le de´placement re´el de 9, 2%. Cette diffe´rence
entre les re´sultats est sans doute due a` une certaine variation de la rigidite´ d’un pied
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(a) (b)
Fig. 10.5 – Sche´ma du chargement me´canique nume´rique (a) et expe´rimental (b)
du pied en compression.
a` un autre et aux e´le´ments coques utilise´s dans le mode`le qui sont plus souples que
les e´le´ments solides.
Le module d’e´lasticite´ vertical e´quivalent du pied dans ces conditions est de´fini
par la relation suivante :
E =
Fl
Sumax
= 18GPa (10.1)
ou` S = 2, 97× 10−3m2 est la section du cylindre repre´sentant le support seul et l la
hauteur du pied. Le mode`le e´tant valide´ en compression, l’objectif a` pre´sent est de
de´terminer le de´placement vertical du haut du support lors du chargement re´el.
10.4.2 Etude du pied dans les conditions re´elles d’utilisation
Un chargement me´canique en compression de 125kN est applique´ a` la partie
supe´rieure du pied combine´ avec la meˆme re´partition du champ de tempe´rature que
dans la figure 10.4 (a). Dans une premie`re simulation, la de´formation thermique des
diffe´rents constituants n’est pas prise en compte de manie`re a` de´terminer le module
d’e´lasticite´ longitudinal e´quivalent du pied. Les e´volutions des modules d’e´lasticite´
en fonction de la tempe´rature de l’aluminium et de l’acier utilise´es dans ce calcul sont
pre´sente´es dans la figure 10.6. Leur coefficient de Poisson est suppose´ inde´pendant
de la tempe´rature et est pris respectivement e´gal a` 0,345 et 0,3.
La figure 10.7 illustre ces conditions aux limites. Apre`s re´solution, le de´placement
vertical de la partie supe´rieure du pied est de −0, 38 mm. En utilisant l’e´quation
(10.1), on en de´duit le module d’e´lasticite´ vertical e´quivalent du pied qui est de 22
GPa. Par conse´quent sous chargement re´el, la structure est rigidifie´e d’environ 22, 2
%.
Dans une seconde simulation, nous appliquons les meˆmes conditions aux limites
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(a) (b)
Fig. 10.6 – Evolution du module d’e´lasticite´ de l’aluminium 2214 (a) et de l’acier
304L (b) [19] en fonction de la tempe´rature.
Fig. 10.7 – Chargement re´el du pied.
que pre´ce´demment en prenant en compte les de´formations thermiques de tous les
mate´riaux. Les de´formations thermiques des e´crans thermiques en aluminium et
en acier proviennent de la note technique de Disdier et al. [19]. Leur e´volution est
repre´sente´e sur la figure 10.8.
Apre`s re´solution, le de´placement vertical de la partie supe´rieure du pied est
de −1, 08 mm. Ce de´placement inclut le de´placement engendre´ par le chargement
me´canique (−0, 38 mm) et le de´placement engendre´ par la contraction thermique
qui est de −0, 7 mm. La re´partition du champ de de´formation thermique e´quivalente
dans le pied est repre´sente´ sur la figure 10.9. Cette figure montre que la de´formation
thermique est quasiment constante entre l’e´cran infe´rieur et le haut du support.
C’est dans cette zone que la tempe´rature est la plus faible et par conse´quent la
de´formation thermique y est la plus importante (0, 4%). Le crite`re de rupture de
Tsai-Wu [9] est le plus adapte´ a` l’e´tude des composites. Toutefois, ne disposant pas
des re´sistances me´caniques a` la rupture en traction, en compression et en cisaillement
du composite tresse´, le crite`re de Von Mises repre´sente´ sur la figure 10.10 est utilise´
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(a) (b)
Fig. 10.8 – Evolution de la de´formation thermique de l’aluminium 2214 (a) et de
l’acier 304L (b) [19] en fonction de la tempe´rature.
Fig. 10.9 – Re´partition du champ de de´formation thermique e´quivalente dans le
support.
a` titre indicatif.
Cette figure montre que les contraintes les plus e´leve´es sont situe´es au niveau
des anneaux inte´rieurs du fait de la contraction thermique radiale tre`s importante.
Les valeurs de ces contraintes sont sure´value´es car en re´alite´, une couche de colle
e´poxyde comprise entre 0, 1 et 0, 3 mm est pre´sente entre ces anneaux et la colonne
en composite. Ne´anmoins, il est tre`s difficile d’en tenir compte pour des raisons
nume´riques (e´lements trop petits).
10.5 Conclusion
Dans ce chapitre, un mode`le thermique du support de cryodipoˆle du LHC a e´te´
construit sur ANSYS. Il a e´te´ compare´ et valide´ qualitativement par des mesures de
pertes de flux au niveau des e´crans radiatifs dans des conditions les plus re´alistes
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Fig. 10.10 – Re´partition du champ de contrainte de Von Mises dans le support.
possibles. Ensuite, un essai de compression a e´te´ simule´ a` tempe´rature ambiante puis
valide´ a` l’aide d’un essai de compression re´el effectue´ par CASA. Dans une dernie`re
simulation, la re´partition du champ de tempe´rature est combine´e a` un essai de
compression. Ce chargement a permis d’estimer le comportement thermome´canique
des supports dans les conditions re´elles de fonctionnement du LHC. Les re´sultats
ont montre´ que les e´crans thermiques permettent de diminuer conside´rablement les
entre´es de chaleur dans la masse froide d’une part et de maintenir un bon compor-
tement me´canique d’autre part. En effet, ces e´crans sont comprime´s sous l’effet de
la contraction thermique du support limitant ainsi une de´formation excessive qui
pourrait engendrer du flambement sous le poids de la masse froide.
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Les supports des cryodipoˆles du LHC sont soumis a` des contraintes thermome´ca-
niques fortes. Le principal objectif de cette the`se e´tait d’e´tudier l’influence qu’elles
pouvaient avoir sur le comportement thermique et me´canique des supports. Dans
cette optique, une me´thode multi-e´chelle a e´te´ de´veloppe´e dans laquelle certains
phe´nome`nes locaux ont e´te´ pris en compte.
La premie`re partie du travail a consiste´ a` de´velopper un mode`le d’homoge´ne´isation
pe´riodique permettant d’estimer le comportement thermique e´quivalent d’un compo-
site unidirectionnel. Dans ce mode`le, la non line´arite´ de la conductivite´ thermique
des fibres et de la matrice par rapport a` la tempe´rature a e´te´ prise en compte
ainsi que le me´canisme des phonons a` l’interface fibres/matrice qui joue un roˆle
tre`s important pour les tempe´ratures infe´rieures a` 10 K. La prise en compte de
cette interface est l’un des principaux apports de cette the`se. Elle a e´te´ effectue´e
a` l’aide de deux mode`les : l’Acoustic Mismatch Model (AMM) et le Diffuse Mis-
match Model (DMM). Le mode`le d’homoge´ne´isation pe´riodique a e´te´ imple´mente´
dans MATLAB a` l’aide de la me´thode des e´le´ments finis en 3D. Les conductivite´s
thermiques e´quivalentes ainsi obtenues ont e´te´ valide´es par des mesures provenant
de la litte´rature. De plus, dans le cas d’un composite verre E/e´poxyde, les re´sultats
ont montre´ que le choix entre l’AMM et le DMM n’influenc¸ait pas de manie`re si-
gnifactive les conductivite´s thermiques e´quivalentes. En assimilant localement une
me`che a` un composite unidirectionnel, les re´sultats pre´ce´dents ont e´te´ utilise´s dans
la mode´lisation d’un composite tresse´ triaxial par la me´thode d’homoge´ne´isation
base´e sur le the´ore`me e´nerge´tique de Hill. La re´solution du proble`me par la me´thode
des e´le´ments finis a permis de de´terminer les conductivite´s thermiques e´quivalentes.
Nous avons effectue´ au CRYOLAB du CERN des mesures de conductivite´ thermique
sur le composite tresse´. Ces mesures se sont ave´re´es relativement de´licates du fait
du caracte`re isolant du composite e´tudie´. Ne´anmoins les pre´cautions utilise´es dans
le protocole expe´rimental ont permis d’obtenir des re´sultats de bonne qualite´ qui
ont servi a` valider les re´sultats nume´riques.
Dans la deuxie`me partie du travail, une approche multi-e´chelle similaire a` celle
de´crite dans la partie pre´ce´dente a e´te´ applique´e en thermoe´lasticite´. Sur la plage
de tempe´rature e´tudie´e, comprise entre 1,9 K et 293 K, les proprie´te´s thermiques
et me´caniques des constituants varient en fonction de la tempe´rature. En raison de
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cette thermode´pendance, les me´thodes classiques utilise´es pour l’homoge´ne´isation
des coefficients de dilatation thermique n’ont pas pu eˆtre mises en œuvre dans ce
travail. Par conse´quent, un tenseur de de´formation thermique effectif a e´te´ de´termine´
par une me´thode d’homoge´ne´isation pe´riodique au meˆme titre que les constantes
e´lastiques du composite unidirectionnel. Cette approche analytique et nume´rique
s’est ave´re´e pertinente compte tenue d’une bibliographie tre`s peu fournie sur le sujet.
Les re´sultats sur les constantes e´lastiques homoge´ne´ise´es ont e´te´ valide´s avec des
mesures issues de la litte´rature. Ces re´sultats ont ensuite e´te´ utilise´s dans l’estimation
du comportement thermoe´lastique e´quivalent d’un composite tresse´ triaxial. Des
mesures ont e´te´ effectue´es chez Air Liquide et au CERN sur des e´chantillons de ce
composite. Ces mesures ont servi a` valider les re´sultats nume´riques.
Les deux premie`res parties ont permis de de´velopper une me´thodologie d’e´tude
efficace du comportement thermome´canique d’un composite tresse´ aux tempe´ratures
cryoge´niques. Dans la troisie`me partie de ce travail, une application a e´te´ mise en
œuvre. Elle est relative aux supports des cryodipoˆles du LHC. Ils ont e´te´ mode´lise´s
par e´le´ments finis en prenant en compte les proprie´te´s thermome´caniques homoge´ne´i-
se´es obtenues dans les deux premie`res parties du me´moire. Les re´sultats nume´riques
ont e´te´ valide´s a` partir de mesures de pertes de flux effectue´es au CERN et des
mesures de de´placement sous compression axiale mene´es par CASA.
Ces trois anne´es de the`se m’ont permis de mettre en place des mode`les efficaces d’es-
timation des proprie´te´s thermome´caniques des composites a` tre`s basse tempe´rature.
Ce travail ouvre la voie a` la mise en place d’un outil d’aide a` la conception des
pie`ces de liaison en environnement cryoge´nique. Toutefois, de nombreuses interro-
gations scientifiques restent en suspens, justifant une poursuite de ce travail.
Dans la me´thode multi-e´chelle, il serait inte´ressant de tenir compte d’autres
phe´nome`nes locaux comme par exemple l’influence du taux d’humidite´ sur le com-
portement thermome´canique des composites a` renforts textiles aux tre`s basses tem-
pe´ratures. En effet, cette proble´matique est une des pre´occupations du CERN car
dans les conditions de stockage actuelles des supports, de fortes variations du taux
d’humidite´ ont e´te´ observe´es pouvant engendrer une diminution notable de leur per-
formance me´canique. Par ailleurs, une interface imparfaite re´sultante d’une mauvaise
impre´gnation des fibres ou un taux de porosite´ e´leve´ dans la matrice peut avoir des
conse´quences ne´fastes sur les performances thermiques et me´caniques des supports.
Une e´tude de ces phe´nome`nes me´riterait d’eˆtre conduite a` la suite de ce travail.
Enfin la me´thodologie de´veloppe´e dans cette the`se peut s’appliquer a` d’autres
types de mate´riau comme les composites a` base de fibre de carbone et de re´sine
e´poxyde couramment utilise´s dans le domaine de l’ae´rospatiale. Ne´anmoins il serait
ne´cessaire de tenir compte des proprie´te´s thermome´caniques particulie`res de la fibre
de carbone.
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Annexe A
Influence de l’orientation des
me`ches d’un composite tresse´ sur
sa rigidite´ et sa conductivite´
thermique
A.1 Introduction
Dans les parties thermique et me´canique, le composite tresse´ utilise´ dans les sup-
ports des cryodipoˆles du LHC a e´te´ mode´lise´ sur ANSYS. Or ce logiciel n’e´tant pas
spe´cialise´ dans la construction d’une ge´ome´trie complexe (surfaces parame´tre´es), il
ne nous a pas permis de repre´senter le V ERt de la manie`re la plus re´aliste possible.
En effet, les rayons de courbure des me`ches a` leurs croisements sont trop faibles, ce
qui augmente la surface du V ERt dans le plan (1,3) (figure 4.6). La conse´quence
directe de cette augmentation est que la quantite´ de re´sine est surestime´e, c’est
pour cette raison que dans le mode`le repre´sentant le composite tresse´ du support le
taux volumique de fibres est de 31, 25 % au lieu de 46 %. Malgre´ cette diffe´rence,
les re´sultats nume´riques et expe´rimentaux sont tre`s proches et ne justifient pas de
reconstruire la ge´ome´trie sur un logiciel de CAO. Par contre, si l’on veut e´tudier l’in-
fluence de parame`tres comme l’orientation des me`ches, une mode´lisation plus fine
de la ge´ome´trie s’ave`re ne´cessaire. Dans ce but, la ge´ome´trie d’un composite tresse´
permettant d’effectuer des changements d’orientation de me`ches (contrairement au
VERt du composite du support) est construite sur le logiciel de CAO CATIA. En-
suite cette ge´ome´trie est maille´e sur le logiciel IDEAS. Ces deux e´tapes font l’objet
d’un premier paragraphe qui est suivi par une e´tude de la conductivite´ thermique
et de la rigidite´ pour plusieurs orientations de me`ches a` taux volumique de fibres
constant.
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A.2 Construction de la ge´ome´trie du VER
Le composite e´tudie´ est constitue´ d’un renfort dont les me`ches sont oriente´es a`
0˚ et a` ±θ˚ . Les me`ches a` 0˚ correspondent aux me`ches d’aˆme et sont construites
a` partir d’une section lenticulaire extrude´e le long de sa normale. Les me`ches a` θ˚
sont quant a` elles plus complique´es a` construire et c’est dans ce cas que l’utilisation
du logiciel CATIA montre son inte´reˆt. Pour construire une demi-pe´riode de ces
me`ches, cinq sections lenticulaires sont utilise´es. Les coordonne´es et les orientations
(3 angles) de ces sections sont parame´tre´es de manie`re a` ajuster la disposition des
demi-pe´riodes pour qu’elle soit la plus re´aliste possible. Ces sections sont ensuite
relie´es par plusieurs splines permettant de construire, apre`s un balayage, la surface
late´rale de la demi-pe´riode. Un remplissage de la partie inte´rieure permet d’obtenir le
volume de la demi-pe´riode. Ce volume est finalement re´pe´te´ plusieurs fois en utilisant
des translations et des syme´tries de manie`re a` former les me`ches a` θ˚ et a` −θ˚ . La
figure A.1 pre´sente la ge´ome´trie des diffe´rentes me`ches. Toutes ces me`ches sont
Fig. A.1 – Ge´ome´trie des me`ches.
prolonge´es de manie`re a` cre´er un tissu dans lequel on extrait un volume e´le´mentaire
repre´sentatif du renfort. Ce volume est ensuite comple´te´ par de la re´sine formant
ainsi le VER du composite tresse´. La figure A.2 pre´sente le VER du composite tresse´
pour des me`ches oriente´es a` ±30˚ . Ce VER est ensuite maille´ avec le logiciel IDEAS.
En effet, initialement la ge´ome´trie a e´te´ importe´e dans ANSYS mais il s’est ave´re´
impossible de la mailler suite a` des incompatibilite´s entre les surfaces parame´tre´es
et la fonction vsweep permettant d’effectuer le maillage d’un volume en balayant
une surface maille´e a` l’inte´rieur de celui-ci.
Le maillage des me`ches est effectue´ en deux e´tapes :
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Fig. A.2 – Exemple de ge´ome´trie d’un volume e´le´mentaire repre´sentatif d’un com-
posite tresse´ mode´lise´ sur CATIA.
1. Les surfaces late´rales des me`ches sont maille´es avec des e´le´ments quadrangu-
laires a` 4 nœuds.
2. La surface lenticulaire d’entre´e est maille´e puis balaye´e le long de la ligne
moyenne de la me`che. Les e´le´ments volumiques utilise´s sont des briques a` 8
nœuds.
En proce´dant de cette manie`re, l’isotropie transverse des me`ches est conserve´e.
Le reste du VER (re´sine pure) est quant a` lui maille´ en suivant ces deux e´tapes :
1. Les surfaces en contact avec les me`ches sont maille´es de la meˆme manie`re que
les surfaces late´rales des me`ches.
2. Le reste du volume est maille´ librement avec des e´le´ments te´trae´driques a` 8
noeuds.
Le maillage d’un exemple de VER du renfort ou` les me`ches sont oriente´es a`
±60˚ est illustre´ sur la figure A.3. Ce maillage est ensuite exporte´ vers le logiciel
ANSYS dans lequel le calcul de la conductivite´ thermique et du module d’e´lasticite´
longitudinale est effectue´. Les re´sultats pour diverses orientations de me`ches sont
pre´sente´s dans le paragraphe suivant.
A.3 Calcul thermome´canique pour divers compo-
sites tresse´s
Dans une premie`re se´rie de simulations, la conductivite´ thermique et le module
d’e´lasticite´ longitudinale d’un composite tresse´ sont calcule´s pour quatre orienta-
tions de me`ches diffe´rentes. Lors du passage d’une orientation a` une autre, le taux
volumique de me`ches et la proportion de me`ches a` 0˚ sont conserve´s. Cette condition
n’est satisfaite que si les dimensions des me`ches d’aˆme, leur e´cartement, et l’espace
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Fig. A.3 – Exemple de maillage de l’ensemble du volume e´le´mentaire repre´sentatif
d’un renfort.
δ sont modifie´s. Le tableau A.1 pre´sente les diffe´rentes dimensions utilise´es pour
construire la ge´ome´trie dans chacun des quatre cas.
Orientation Me`che d’aˆme (mm) Me`che a` ±θ (mm) δ D Taux volumique Proportion de me`che
(˚ ) G1 P1 G2 P2 (mm) (mm) de fibre % d’aˆme (%)
30 2,7 1,4 3 1,4 0,03 4,35 31,7 44,4
40 3,2 1,4 3 1,4 0,07 4,9 31,6 44,4
50 4 1,4 3 1,4 0,1 5,8 32 44,6
60 5 1,4 3 1,4 0,17 6,9 32 44,2
Tab. A.1 – Dimensions du VER pour diffe´rentes orientations de me`che
La figure A.4 pre´sente la ge´ome´trie des quatre VER. Apre`s maillage et re´solution,
la conductivite´ thermique et le module d’e´lasticite´ longitudinal sont calcule´s dans
chacun des cas pour des tempe´ratures comprises entre 1,9 K et 273 K. La figure
A.5 illustre les re´sultats obtenus.
Lors du passage de 30˚ a` 60˚ , la conductivite´ thermique longitudinale diminue de
manie`re ge´ne´rale. C’est dans la zone de tempe´rature 10 − 40 K que la diminution
est la plus faible (2,5%) tandis qu’a` tempe´rature ambiante, elle est la plus grande
(7,5%). Tout comme la conductivite´ thermique, la rigidite´ longitudinale diminue lors
du passage de 30˚ a` 60˚ . Elle est de l’ordre de 4,5 % (30 GPa → 28,7 GPa) pour
les basses tempe´ratures et de l’ordre de 11,7% (19,7 GPa → 17,4 GPa) pour les
tempe´ratures proches de 293 K.
Les variations e´tant globalement faibles aux basses tempe´ratures, l’influence de
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(a) Me`ches oriente´es a` ±30˚ (b) Me`ches oriente´es a` ±40˚
(c) Me`ches oriente´es a` ±50˚ (d) Me`ches oriente´es a` ±60˚
Fig. A.4 – Repe´sentation des quatre VER.
l’orientation des me`ches sur les proprie´te´s thermome´caniques n’est pas significative.
A tempe´rature ambiante, la diffe´rence est beaucoup plus marque´e, en particulier,
sur la rigidite´ longitudinale. C’est donc cette dernie`re qui est pre´ponde´rante lors de
la conception d’un composite tresse´.
A.4 Conclusion
Dans ce chapitre, l’accent a e´te´ porte´ sur l’analyse de l’influence de l’orienta-
tion des me`ches sur les proprie´te´s thermome´caniques d’un composite tresse´. Dans
cette optique, une me´thode permettant de repre´senter la ge´ome´trie d’un composite
tresse´ sur CATIA puis son maillage sur IDEAS a e´te´ de´veloppe´e. L’utilisation de
ces deux logiciels a permis d’obtenir une repre´sentation du motif beaucoup plus
re´aliste (VER du composite plus compacte) que celle obtenue sur ANSYS en aug-
mentant les rayons de courbure des splines. Apre`s simulations, les conductivite´s
thermiques et les rigidite´s e´quivalentes ont e´te´ compare´es pour diffe´rentes orienta-
tions de me`ches et diffe´rentes tempe´ratures. Les re´sultats montrent qu’a` tre`s basse
tempe´rature, l’influence de l’orientation des me`ches est moins significative contrai-
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(a) (b)
Fig. A.5 – Evolution de la conductivite´ thermique (a) et du module d’e´lasticite´ (b)
suivant 1 en fonction de la tempe´rature, pour les quatre orientations de me`ches.
rement au cas ou` la tempe´rature est proche de 293 K. Par conse´quent, pour des
chargements en tempe´rature mixtes (basse et haute) sur une structure a` base du
composite tresse´ e´tudie´, le parame`tre de conception de´terminant est finalement la
rigidite´. Pour e´tendre ce re´sultat a` un cas plus ge´ne´ral, il serait inte´ressant d’e´tudier
l’influence de l’orientation des me`ches pour d’autres motifs.
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Pre´sentation du logiciel
B.1 Introduction
Le but de ce logiciel est de de´terminer le comportement thermique et thermoe´lastique
e´quivalent d’un composite unidirectionnel a` l’aide d’un mode`le d’homoge´ne´isation
pe´riodique. Ce mode`le est imple´mente´ sous MATLAB 7 a` l’aide de la me´thode
des e´le´ments finis. Il prend en compte la de´pendance en tempe´rature des modules
d’e´lasticite´, des de´formations thermiques et des conductivite´s thermiques de chacun
des constituants (fibre et matrice). De plus, les mode`les de re´sistance thermique de
dispersion acoustique (AMM) et de dispersion par diffusion ont e´te´ imple´mente´s. Ce
logiciel permet aussi d’utiliser les re´sultats de cette homoge´ne´isation pour le calcul
du comportement thermome´canique e´quivalent des stratifie´s. Ce logiciel est se´pare´
en deux parties qui font l’objet des deux paragraphes suivants.
B.2 Partie thermique
Lorsque la partie thermique est choisie, on obtient la feneˆtre repre´sente´ figure
B.1. Elle est se´pare´e en trois zones. La premie`re nomme´e Choix du taux de fibre
volumique (vf) permet de se´lectionner un taux de fibre compris entre 35 % et 45 %
par incre´ment de 5 % dans le composite unidirectionnel. La ge´ome´trie du VER et de
son maillage pour les diffe´rents taux de fibres sont de´ja` pre´sents dans le logiciel afin
d’e´viter un couplage avec le logiciel de calcul par e´le´ments finis ANSYS qui com-
pliquerait fortement sa programmation. La figure B.2 pre´sente le maillage obtenu
pour vf =35 %. La seconde zone, permet de tenir compte ou non de la re´sistance
thermique d’interface de type “Kapitza”. Dans le cas ou` il n’y en a pas, le flux ther-
mique est conserve´ et la tempe´rature est identique de part et d’autre de l’interface.
Dans le cas ou` il y a une re´sistance thermique, la nouvelle feneˆtre repre´sente´e figure
B.3 s’ouvre.
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Fig. B.1 – Copie d’e´cran de la feneˆtre
principale de la partie thermique.
Fig. B.2 – Copie d’e´cran d’un exemple
de maillage (35 %).
Cette barrie`re peut eˆtre calcule´e de deux manie`res diffe´rentes. La premie`re me´tho-
de consiste a` entrer, la vitesse acoustique longitudinale et transversale de chacun des
constituants tandis que l’autre me´thode consiste a` entrer le module d’e´lasticite´, le
coefficient de Poisson et la densite´ de chacun des constituants. Une fois les diffe´rents
champs remplis, on peut choisir de calculer la re´sistance thermique a` l’aide de
l’e´quation suivante (e´quation (2.16)) :
Rs−s ≡
(T1 − T2)
Q˙
=
15h3
8π5k4
[
Γ1,l
c21l
+
Γ1,t1 + Γ1,t2
c21t
]−1
T−3
Cette barrie`re peut eˆtre calcule´e soit avec le mode`le de dispersion acoustique
(AMM) soit avec le mode`le de dispersion par diffusion (DMM). Une fois valide´ (bou-
ton sauvegarde), on retombe sur la feneˆtre repre´sente´e en figure B.1. On choisit les
tempe´ratures pour lesquelles on veut calculer la conductivite´ thermique e´quivalente
du composite unidirectionnel. Pour finir, on rentre les conductivite´s thermiques,
de´pendantes de la tempe´rature, des diffe´rents contituants. Quand le calcul est ter-
mine´ la feneˆtre repre´sente´e sur la figure B.4 s’ouvre.
Dans cette feneˆtre, on a la possibilite´ de directement tracer l’e´volution des
conductivite´s thermiques longitudinales et transversales en fonction de la tempe´rature
ou de les utiliser pour calculer puis tracer les conductivite´s thermiques e´quivalentes
d’un stratifie´. Il est a` noter que toutes les donne´es sont sauvegarde´es dans des fichiers
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Fig. B.3 – Copie d’e´cran de la feneˆtre permettant de calculer la barrie`re thermique
d’interface.
Fig. B.4 – Copie d’e´cran de la feneˆtre de post-traitement.
de type excel.
La seconde partie du logiciel qui traite du comportement thermoe´lastique d’un
composite unidirectionnel et d’un stratifie´ font l’objet du paragraphe suivant.
B.3 Partie me´canique
Lorsque cette partie est choisie, on obtient la feneˆtre repre´sente´ figure B.5.
Comme dans la partie thermique, le taux de fibre et la plage de tempe´rature sont a`
choisir. Ensuite, les proprie´te´s me´caniques (module d’e´lasticite´, coefficient de Poisson
et de´formation thermique) de chacun des constituants sont rentre´s. Ces parame`tres
peuvent eˆtre de´pendants de la tempe´rature. Une fois le calcul termine´, la feneˆtre de
post-traitement (figure B.6) s’ouvre automatiquement dans laquelle les rigidite´s et
les modules de l’inge´nieur e´quivalents d’un composite unidirectionnel peuvent eˆtre
trace´s en fonction de la tempe´rature.
Dans la zone the´orie des stratifie´s, les proprie´te´s thermoe´lastiques e´quivalentes
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Fig. B.5 – Copie d’e´cran de la feneˆtre principale de la partie me´canique.
Fig. B.6 – Copie d’e´cran de la feneˆtre de post-traitement.
d’un composite unidirectionnel sont utilise´es dans le calcul des matrices de mem-
branes A∗, de flexion B∗, de couplage C∗ norme´es [68] et des de´formations ther-
miques e´quivalentes d’un stratifie´. L’e´volution de leurs coefficients en fonction de la
tempe´rature peuvent eˆtre trace´s. Il est a` noter que toutes les valeurs de chacun des
coefficients sont stocke´es dans des fichiers de type excel.
B.4 Conclusion
Un logiciel permettant de calculer les proprie´te´s thermome´caniques des compo-
sites unidirectionnels et des stratifie´s a e´te´ de´veloppe´. Ce logiciel est aussi utilisable
aux tempe´ratures cryoge´niques car il tient compte de la de´pendance en tempe´rature
des diffe´rents constituants et de la re´sistance thermique d’interface fibre/matrice de
type “Kapitza”. Une extension de ce logiciel serait de le coupler avec un mailleur
puissant (IDEAS) de manie`re a` pouvoir estimer le comportement e´quivalent des
composite a` renfort textile.
